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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 636:2012/FprA1:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 „Holzwerkstoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-02-15 AA „Holzwerkstoffe — 
Spiegelausschuss zu CEN/TC 112 und ISO/TC 89“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 636:2012-12 sollen folgende Änderungen vorgenommen werden: 

a) Anwendungsbereich auf beschichtetes und lackiertes Sperrholz erweitert; 

b) zusätzliche Angaben für die Kennzeichnung aufgenommen; 

c) Anhang B mit Angaben zu den Gebrauchsklassen für einen biologischen Befall aus 
DIN EN 355-3:1995-09 ergänzt. 
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