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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 686:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 „Elastische, textile und 
Laminat-Bodenbeläge“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-05 AA „Elastische 
Bodenbeläge“ im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 686:2011-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“ aktualisiert; 

b) Norm redaktionell überarbeitet. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 686:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 „Elastische, textile und 
Laminat-Bodenbeläge“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NBN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 686:2011 ersetzen. 

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe wurden keine technischen Änderungen vorgenommen.  
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt die Eigenschaften von ungemusterten und gemusterten Linoleum-Bodenbelägen mit 
Schaumrücken fest, die in Form von Rollen geliefert werden. 

Um den Verbraucher bei seiner Auswahl zu unterstützen, enthält dieses Dokument ein Klassifizierungs-
system auf Basis der Nutzungsintensität, das zeigt, wo diese Bodenbeläge einen zufriedenstellenden Nutzen 
bieten. 

Der Begriff „Linoleum“ wird häufig fälschlicherweise auch für andere Bodenbeläge, oft für solche auf Basis 
von Polyvinylchlorid oder Elastomeren, verwendet. Derartige Materialien sind nicht in diesem Dokument 
eingeschlossen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN ISO 10874, Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge — Klassifizierung(ISO 10874) 

EN ISO 23997, Elastische Bodenbeläge — Bestimmung der flächenbezogenen Masse (ISO 23997) 

EN ISO 24340, Elastische Bodenbeläge — Bestimmung der Dicke der Schichten (ISO 24340) 

EN ISO 24341, Elastische und textile Bodenbeläge — Bestimmung der Länge, Breite und Geradheit einer Bahn 
(ISO 24341) 

EN ISO 24343-1, Elastische und Laminat-Bodenbeläge — Bestimmung des Eindrucks und des Resteindrucks — 
Teil 1: Resteindruck (ISO 24343-1) 

EN ISO 24344, Elastische Bodenbeläge — Bestimmung der Flexibilität und Durchbiegung (ISO 24344) 

EN ISO 24345, Elastische Bodenbeläge — Bestimmung des Schälwiderstandes (ISO 24345) 

EN ISO 24346, Elastische Bodenbeläge — Bestimmung der Gesamtdicke (ISO 24346) 

EN ISO 26985, Elastische Bodenbeläge — Erkennung von Linoleum und Bestimmung des Gehaltes an 
Bindemittel und anorganischen Füllstoffen (ISO 26985) 

EN ISO 105-B02, Textilien — Farbechtheitsprüfungen — Teil B02: Farbechtheit gegen künstliches Licht: 
Xenonbogenlicht (ISO 105-B02) 

ISO 4918, Resilient, textile and laminate floor coverings — Castor chair test 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp 
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