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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 �Dauerhaftigkeit von Holz und Holzpro-
dukten� erarbeitet. Für die deutsche Fassung ist der Arbeitsausschuss NA 042-03-06 AA �Dauerhaftigkeit von 
Holz und Holzprodukten� im Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) verantwortlich. 

 

Änderungen  

Gegenüber DIN EN 73:1990-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Einleitung ergänzt; 

b) Redaktionell überarbeitet. 
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CEN/TC 038 
Datum:  2012-01 

prEN 73:2012 

CEN/TC 038 

Sekretariat:   AFNOR 

Holzschutzmittel � Beschleunigte Alterung von behandeltem Holz vor 
biologischen Prüfungen � Verdunstungsbeanspruchung 

Produits de préservation des bois � Epreuves de vieillissement accéléré des bois traités avant essais 
biologiques � Epreuve d'évaporation 

Wood preservatives � Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing � Evaporative ageing 
procedure 

 

ICS:   

Deskriptoren   
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