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Deutsche Fassung prEN 772-5: 1992 Teil 5
Methods of test for masonry units Einspriiche bis 31. Okt 1992
Part 5: Determination of soluble salt content
of clay masonry units ~ Anwendungswarnvermerk beachten!

German version preN 772-5: 1992
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Partie 5: Détermination de 1a teneur en sels
solubles des éléments de magonnerie en terre cuite
Version allemande prEN 772-5: 1992

Nationales Vorwort

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von der Arbeitsgruppe 4 "Priif-
verfahren" (Sekretariatsfiihrung: Vereinigtes Konigreich) des Techni-
schen Komitees 125 "Mauerwerksbau" aufgrund der Vorschldge der Unter-
arbeitsgruppe 2 "Mauersteine" erarbeitet.

Der zustdndige ArbeitsausschuB im DIN ist der NABau-SpiegelausschuB
"Mauerwerksbau®" (NABau-AA 02.79) in Verbindung mit dem NABau-Arbeits-
kreis "Koordinierung Priifverfahren".

Es wird darauf hingewiesen, daB der vorliegende Norm-Entwurf preEN 772-5
mit dem Dokument EN BBBB-5 (im TC 125 vereinbarte Benummerung) identisch
ist und zwischen den nachfolgenden Dokumenten (siehe Abschnitt 2) fol-
gender Zusammenhang besteht:

EN AAAA-1 : siehe DIN EN 771 Teil 1%)

ISO 565 : siehe DIN 4188 Teil 1, DIN 17 599
ISO 2194 : kein Zusamenhang

Reihe ISO 3310 : siehe DIN ISO 3310 Teil 1 und Teil 2
I1SO 3819 : siehe DIN 12 331

ISO 5468 : siehe DIN 8039

1)y Z. Z. Entwurf

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vor-
gelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist
die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
Deutsches Institut fiir Normung e. V., BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30.
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Deskriptoren:

Deutsche Fassung

Prifverfahren fiir Mauersteine
Teil 5: Bestimmung des Gehalts 106slicher Salze

von Mauerziegeln
Methods of test for masonry units Méthodes d'essai pour &léments de
Part 5: Determination of soluble salt magonnerie
content of clay masonry units Partie 5: Détermination de la teneur

en sels solubles des éléments de
magonnerie en terre cuite

Dieser Europdische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorge-
legt. '

Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 "Mauerwerk" erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder
gehalten, die CEN/CENELEC-Geschdftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzosisch) erstelit. Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung
in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist,
hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxem-
burg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Konigreich.

CEN
Europdisches Komitee fiir Normung
European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© CEN Das Copyright ist den CEN-Mitgliedern vorbehalten.
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