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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 84:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 „Dauerhaftigkeit von Holz 
und Holzprodukten“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 042-03-06 AA „Spiegelausschuss zu CEN/TC 38 und 
ISO/TC 165/SC 1 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft 
und Möbel (NHM) verantwortlich. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 84:1997-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) höchstens zulässige Zeitspanne zwischen Abschluss der Auswaschbeanspruchung und dem Beginn der 
biologischen Prüfungen aufgenommen; 

b) Anforderung zur Angabe dieser Zeitspanne im Prüfbericht ergänzt; 

c) redaktionelle Anpassungen an die derzeitig geltenden Gestaltungsregeln. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 84:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 „Dauerhaftigkeit von Holz 
und Holzprodukten“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 84:1996 ersetzen. 

Im Vergleich zu EN 84:1996 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

1) Angabe der höchstens zulässigen Zeitspanne zwischen dem Abschluss der Auswaschbeanspruchung 
und dem Beginn der biologischen Prüfung verändert; 

2) Anforderung zur Angabe dieser Zeitspanne im Prüfbericht aufgenommen. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Auswaschbeanspruchung von Prüfkörpern, die zur Bestimmung der 
biologischen Wirksamkeit von Holzschutzmitteln verwendet werden, fest. 

Dieses Verfahren ist anwendbar: 

a) für die Alterung der Prüfkörper vor einer biologischen Prüfung; oder 

b) um eine mögliche Abnahme der Wirksamkeit des Holzschutzmittels zu erfassen, indem diese Prüfkörper 
in biologischen Prüfungen im Vergleich zu anderen Prüfkörpern, die keiner Auswaschbeanspruchung 
ausgesetzt waren, verwendet werden. 

ANMERKUNG Dieses Verfahren darf auch zur Vorbehandlung von Holzwerkstoff-Produkten eingesetzt werden, die 
mit oder ohne Zusatz von Holzschutzmitteln hergestellt wurden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN ISO 3696, Wasser für analytische Laborzwecke — Spezifikation und Prüfverfahren (ISO 3696)  

3 Begriffe 

Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browser-Plattform: unter http://www.iso.org/obp  

4 Kurzbeschreibung 

Prüfkörper, die für biologische Prüfungen der Wirksamkeit von Holzschutzmitteln gegen Pilz- oder Insekten-
befall unter Verwendung der entsprechenden Normverfahren vorbereitet werden, werden einer 
Vakuumtränkung mit Wasser unterworfen und anschließend eine bestimmte Zeit in Wasser untergetaucht 
gelagert. 

5 Material und Prüfgerät 

5.1 Material 

Wasser, Klasse 3 nach EN ISO 3696. 

5.2 Prüfgerät 

5.2.1 Klimakammer zur Klimatisierung der Prüfkörper bei einer Temperatur von (20 ± 2) °C und einer 
relativen Luftfeuchte von (65 ± 5) %. 
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