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Dieses Dokument (prEN 933-2:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 �Gesteinskörnungen� 
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 062-03-13 AA �Gemeinschaftsarbeitsausschuss 
NA 062/FGSV: Gesteinskörnungen; Prüfverfahren, Petrographie, Probenahme und Präzision� im 
DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP) verantwortlich. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 565:1990 siehe DIN ISO 565:1998-12 
ISO 3310-1 siehe DIN ISO 3310-1 
ISO 3310-2 siehe DIN ISO 3310-2 
 
Änderungen 

Gegenüber DIN EN 933-2:1996-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 1: Anwendungsbereich um die Öffnungsweiten der Analysesiebe erweitert; 

b) Abschnitt 2: ISO 565 aus den normativen Verweisungen entfernt; 

c) Abschnitt 3: Begriff 3.2 �Lochblech�: Anmerkung ergänzt; 

d) Abschnitt 5: Tabelle 1 mit Nennweiten der Öffnungen von anwendbaren Analysesieben hinzugefügt; 

e) früherer Abschnitt 6 �Form der Sieböffnungen� gelöscht; 

f) Norm redaktionell überarbeitet. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 
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Dieses Dokument (prEN 933-2:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 �Gesteinskörnungen� 
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument wird EN 933-2:1995 ersetzen. 

Die wesentlichste technische Änderung gegenüber EN 933-2:1995 ist die Ergänzung der Tabelle 1 �Zu 
verwendende Analysensiebe � Nennweite der Sieböffnungen� in Abschnitt 5.  

Dieses Dokument ist Teil einer Reihe von Prüfverfahren, die sich mit den geometrischen Eigenschaften von 
Gesteinskörnungen beschäftigt. Prüfverfahren für sonstige Eigenschaften von Gesteinskörnungen werden in 
den folgenden Europäischen Normen behandelt: 

� EN 932 (Normenreihe), Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen 

� EN 1097 (Normenreihe), Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von 

Gesteinskörnungen 

� EN 1367 (Normenreihe), Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit von 

Gesteinskörnungen 

� EN 1744 (Normenreihe), Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen 

� EN 13179 (Normenreihe), Prüfverfahren für mineralische Füller in bitumenhaltigen Mischungen 

EN 933 besteht unter dem allgemeinen Titel Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von 

Gesteinskörnungen aus den folgenden Teilen: 

� Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung � Siebverfahren 

� Teil 3: Bestimmung der Kornform � Plattigkeitskennzahl 

� Teil 4: Bestimmung der Kornform � Kornformkennzahl 

� Teil 5: Bestimmung des Anteils an gebrochenen Körnern in groben Gesteinskörnungen 

� Teil 6: Beurteilung der Oberflächeneigenschaften � Fließkoeffizienten von Gesteinskörnungen 

� Teil 7: Bestimmung des Muschelschalengehaltes � Prozentsatz von Muschelschalen in groben 

Gesteinskörnungen 

� Teil 8: Beurteilung von Feinanteilen � Sandäquivalent-Verfahren 

� Teil 9: Beurteilung von Feinanteilen � Methylenblau-Verfahren 

� Teil 10: Beurteilung von Feinanteilen � Kornverteilung von Füller (Luftstrahlsiebung) 

� Teil 11: Einteilung der Bestandteile in grober recyclierter Gesteinskörnung 
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