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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den NormenausschuB3 Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fiir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf istim Komitee CEN/TC 154 "Zuschlage" unter intensiver deutscher Mitarbeit
ausgearbeitet worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der Unterausschu3 NMP 311.3/FGSV 6.2.0.2 "Physikalische
Prifverfahren, Petrographie, Probenahme und Prézision" (Obmann: Dipl.-Ing. H.-J. Ritter, Kéln) im
Arbeitsausschu3 NMP 311/FGSV 6.2.0.1 "Prifung von Naturstein und Gesteinskérnungen®* (Obmann: Dr.-Ing.
F.-R. Schreiber, Hannover) des Normenausschusses Materialprifung (NMP) verantwortlich.

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN

Einspriche bis 31. Mrz 2000

Fortsetzung 14 Seiten prEN

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Deutsche Fassung

Prifverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen
Teil 6: Bestimmung des FlieBkoeffizienten von Gesteinskérnungen

Tests for geometrical properiies of aggrega- Essais pour déterminer les caractéristiques
tes — Part 6: Determination of flow coefficient géométriques des granulats —-
of aggregates Partie 6: Détermination du coefficient d'écoulement

des gravillons

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage
vorgelegt.

Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 erstelit.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CEN-Mit-
glieder gehaiten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedin-
gungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung
der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen
(Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die
von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irfand, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.

Warnvermerk: Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Européischen
Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt. Es kann sich noch ohne
Ankiindigung andern und darf nicht als Europdische Norm in Bezug genommen

werden. C E N

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1999 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in weicher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. prEN 933-6 D
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 “Zuschlage" erarbeitet, dessen Sekretariat
vom BSt gehalten wird.

Dieses Dokument wird zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Diese Europaische Norm muf3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis spatestens ..., und etwaige entgegenstehende nationale Normen
miissen bis spatestens Dezember 2003 zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Reihe von Verfahren fir die Prifung der geometrischen Eigenschaften von
Gesteinskornungen. Verfahren fur die Prifung anderer Eigenschaften von Gesteinskdrnungen sind in Teilen
folgender Européischer Normen enthalten:

EN 932 Prufverfahren fir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen

EN 1097 Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen

EN 1367 Prifverfahren fiir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbesténdigkeit von Gesteinskérnungen
EN 1744 Prufverfahren fiir chemische Eigenschaften von Gesteinskérnungen

EN 13179  Prifverfahren fir mineralische Fuller in bitumenbaltigen Mischungen

Die anderen Teile von EN 933 werden sein:

Teil 1:  Bestimmung der KorngréBenverteilung — Siebverfahren

Teil 2.  Bestimmung der KorngroBenverteilung — Analysensiebe, Nennmaf3e der Siebdffnungen

Teil 3:  Bestimmung der Kornform — Plattigkeitskennzahi

Teil 4: Bestimmung der Kornform — Kornformkennzahl

Teil 5. Bestimmung des Anteils an gebrochenen Kémern in groben Gesteinskérnungen

Teil 7. BestimmungdesMuschelschaltengehaltes —Prozentsatz von Muschelschaleningroben Gesteinskdrnungen
Teil 8:  Beurteilung von Feinanteilen — Sandaquivalent-Verfahren

Teil 9:  Beurteilung von Feinanteilen — Methylenblau-Verfahren

Teil 10: Beurteilung von Feinanteilen — KorngréfBenverteilung von Fller (Luftstrahlsiebung)

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte
Kdnigreich.
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