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E DIN EN ISO  10833:2024-07  

Nationales  Vorwort  

Das Dokument  prEN ISO10833:2024 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC219 �Floor coverings� in 

Zusammenarbeit mit  dem Technischen Komitee CEN/TC134 �Elastische,  textile,  Laminat-  und  modulare 

mechanisch verriegelnde Bodenbelage�  erarbeitet,  dessen Sekretariat von NBN (Belgien)  gehalten wird. 

Das zustandige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA054-04-09AA �Textile Bodenbelage�  

im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Um Zweifelsfalle  in der Ubersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefugt.  Die Nutzungs-
bedingungen  fur den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch  fur den englischen Text.  

Fur die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 139  siehe DINEN ISO139 

ISO 2424  siehe DIN ISO2424 

ISO 9405  siehe DINEN ISO9405 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DINEN ISO10833:2019-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  Definition zu 3.6 Fadenbildung  hinzugefugt;  

b)  in 6.1.3 Planken  und  wie diese zugeschnitten werden hinzugefugt;  

c) in Abschnitt 9  Beurteilung  der Bewertung  spezifiziert und  Kriterium der Fadenbildung  hinzugefugt.  
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN ISO139, Textilien�  Normalklimate für  die Probenvorbereitung  und  Prüfung  

DINEN ISO9405, Textile Bodenbeläge�  Beurteilung  der  Aussehensveränderung  

DIN ISO2424, Textile Bodenbeläge�  Begriffe  
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�  Leerseite � 
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prEN  ISO  10833:2024  (D)  

Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN ISO10833:2024) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC219 �Floor coverings� 

in Zusammenarbeit mit  dem Technischen Komitee CEN/TC134 �Elastische,  textile,  Laminat-  und  modulare 

mechanisch verriegelnde Bodenbelage�  erarbeitet,  dessen Sekretariat von NBN gehalten wird. 

Dieses Dokument  ist derzeit zur parallelen  Umfrage vorgelegt.  

Dieses Dokument  wird EN ISO10833:2019 ersetzen. 

Ruckmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  sollten an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Liste dieser Institute  ist auf  den Internetseiten von CEN abruf-
bar. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 10833:2024 wurde von CEN als  prEN ISO10833:2024 ohne irgendeine Abanderung  

genehmigt.  
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prEN  ISO  10833:2024  (D)  

Vorwort  

ISO  (die Internationale  Organisation  fur Normung) ist eine weltweite  Vereinigung nationaler  Normungsinsti-
tute  (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung  von Internationalen Normen wird ublicherweise von Tech-
nischen Komitees von ISO  durchgefuhrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an  einem Thema hat,  fur 

welches ein Technisches Komitee gegrundet wurde, hat  das Recht,  in diesem Komitee vertreten zu sein. Inter-
nationale  staatliche  und  nichtstaatliche  Organisationen,  die in engem Kontakt  mit  ISO  stehen, nehmen eben-
falls an  der Arbeit teil. ISO  arbeitet bei allen  elektrotechnischen Normungsthemen eng mit  der Internationalen  

Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung  dieses Dokuments angewendet wurden und  die fur die weitere 

Pflege vorgesehen sind, werden in den ISO/IECDirectives, Teil 1  beschrieben. Es sollten insbesondere die 

unterschiedlichen Annahmekriterien fur die verschiedenen ISO-Dokumentenarten  beachtet werden. Dieses 

Dokument  wurde in Ubereinstimmung mit  den Gestaltungsregeln  der ISO/IECDirectives, Teil 2,  erarbeitet 

(siehe www.iso.org/directives). 

ISO  weist auf  die Moglichkeit hin, dass die Anwendung dieses Dokuments mit  der Verwendung eines oder meh-
rerer Patente  verbunden sein kann.  ISO  bezieht jedoch in  dieser Hinsicht keinerlei Stellung  bezuglich Nach-
weis, Gultigkeit  oder Anwendbarkeit jeglicher beanspruchten Patentrechte. Zum Zeitpunkt  der Veroffentli-
chung  dieses Dokuments lag  ISO  [eine/keine] Mitteilung  uber ein Patent  bzw.  mehrere Patente  vor, welche/s zur 

Umsetzung dieses Dokuments erforderlich sein konnte/n. Anwender werden jedoch darauf hingewiesen, dass 

dies moglicherweise nicht der aktuelle  Informationsstand ist.  Dieser kann  jedoch der Patentdatenbank  unter 

www.iso.org/patents  entnommen  werden. ISO  ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle  diesbezuglichen 

Patentrechte zu identifizieren.

Jeder in diesem Dokument  verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und  bedeutet 

keine Anerkennung.  

Fur eine Erlauterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung  ISO-spezifischer Begriffe und  

Ausdrucke in Bezug  auf  Konformitatsbewertungen  sowie Informationen daruber, wie ISO  die Grundsatze der 

Welthandelsorganisation (WTO,  en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 

(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berucksichtigt,  siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument  wurde vom Technischen Komitee ISO/TC219, Floor coverings, erarbeitet.  

Diese vierte Ausgabe  ersetzt die dritte Ausgabe  (ISO 10833:2017), die technisch uberarbeitet wurde. 

Die wesentlichen Anderungen sind folgende: 

� in Abschnitt 3.6  wurde die Definition der Filamentaufrauung  hinzugefugt;  

� in Unterabschnitt 6.1.3  wurden Dielen hinzugefugt  und  wie  sie geschnitten werden; 

� in Abschnitt 9  wurde die Formulierung der Evaluation  der Bewertung  verbessert und  das Kriterium der 

Filamentaufrauung  wurde hinzugefugt.  

Eine Auflistung  aller  Teile der Normenreihe ISO 10833 ist auf  der ISO-Internetseite abrufbar. 

Ruckmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  sollten an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut  des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Auflistung  dieser Institute  ist unter www.iso.org/members. 

html  zu finden. 
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