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Nationales Vorwort 

Der Text von ISO 13894-2:2005 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 „Plastics“ der Internationalen 
Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 13894-2:2014 durch das Technische Komitee 
CEN/TC 249 „Kunststoffe“ übernommen, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-01 AA „Dekorative 
Schichtstoffe und Mineralwerkstoffe“ im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK). 

Für die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN-ISO bzw. DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher 
Zählernummer veröffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen. 
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Vorwort 

Der Text von ISO 13894-2:2005 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 „Plastics“ der Internationalen 
Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 13894-2:2014 durch das Technische Komitee 
CEN/TC 249 „Kunststoffe“ übernommen, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

ISO 13894 besteht unter dem allgemeinen Titel High-pressure decorative laminates — Composite elements 
aus den folgenden Teilen: 

  Part 1: Test methods 

  Part 2: Specifications for composite elements with wood-based substrates for interior use 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 13894-2:2005 wurde vom CEN als FprEN ISO 13894-2:2014 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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