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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN ISO 13934-1:2012) wurde von Technischen Komitee ISO/TC 38 �Textiles� in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 �Textilien und textile Erzeugnisse� erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-21 AA �Physikalisch-
technologische Prüfverfahren für Textilien� im Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN. 

Dieser Norm-Entwurf wird im einstufigen Annahmeverfahren erarbeitet, d. h. es können nur redaktionelle 
Kommentare berücksichtigt werden. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 139  siehe DIN EN ISO 139 
ISO 1421 siehe DIN EN ISO 1421 
ISO 3696 siehe DIN ISO 3696 
ISO 7500-1 siehe DIN EN ISO 7500-1 
ISO 9073-3 siehe DIN EN 29073-3 
ISO 10012-1 siehe DIN ISO 10012-1 
ISO 10319 siehe DIN EN ISO 10319 
ISO 13934-2 siehe DIN EN ISO 13934-2 
ISO 13935-1 siehe DIN EN ISO 13935-1 
ISO 13935-2 siehe DIN EN ISO 13935-2 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 13934-1:1999-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Angabe der Längenänderung für Dehnungen  75 % wurden im Unterabschnitt 9.4 hinzugefügt; 

b) Norm redaktionell überarbeitet. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 29073-3, Textilien � Prüfverfahren für Vliesstoffe � Teil 3: Bestimmung der Höchstzugkraft und der 
Höchstzugkraftdehnung 

DIN EN ISO 139, Textilien � Normalklimate für die Probenvorbereitung und Prüfung 

DIN EN ISO 1421, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien � Bestimmung der Zugfestigkeit und 
der Bruchdehnung 

DIN EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe � Prüfung von statischen einachsigen Prüfmaschinen � Teil 1: 
Zug- und Druckprüfmaschinen � Prüfung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung 

DIN EN ISO 10319, Geokunststoffe � Zugversuch am breiten Streifen 

DIN EN ISO 13934-2, Textilien � Zugeigenschaften von textilen Flächengebilden � Teil 2: Bestimmung der 
Höchstzugkraft mit dem Grab-Zugversuch 

DIN EN ISO 13935-1, Textilien � Zugversuche an Nähten in textilen Flächengebilden und Konfektions-
textilien � Teil 1: Bestimmung der Höchstzugkraft von Nähten mit dem Streifen-Zugversuch 

DIN EN ISO 13935-2, Textilien � Zugversuche an Nähten in textilen Flächengebilden und Konfektions-
textilien � Teil 2: Bestimmung der Höchstzugkraft von Nähten mit dem Grab-Zugversuch 

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke � Anforderungen und Prüfungen 

DIN ISO 10012-1, Forderungen an die Qualitätssicherung für Meßmittel � Bestätigungssystem für Meßmittel 
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� Leerseite � 
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