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Entwurf

ProbenmaRe und Verfahren fir die Scherzugprufung an
Widerstandspunkt-, Rollennaht- und BuckelschweiBungen mit
gepragten Buckeln (ISO/DIS 14273:2013);

Deutsche Fassung prEN ISO 14273:2013

Specimen dimensions and procedure for shear testing resistance spot, seam and
embossed projection welds (ISO/DIS 14273:2013);
German version prEN ISO 14273:2013

Dimensions des éprouvettes et mode opératoire pour I'essai de cisaillement des soudures
par résistance par points, a la molette et par bossages (ISO/DIS 14273:2013);
Version allemande prEN ISO 14273:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-02-11 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nas@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Schweif3en und verwandte Verfahren (NAS) im DIN,
10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 13 Seiten

Normenausschuss Schweifden und verwandte Verfahren (NAS) im DIN
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 14273:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied
processes” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweilen® erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche/nationale Normungsgremium ist der NA 092-00-12-07 AK ,Prufen von Widerstands-
schweillverbindungen (DVS AG V 3.9) im Normenausschuss Schweiflen und verwandte Verfahren (NAS) im
DIN.

Das Ausgabedatum des Europadischen Norm-Entwurfs stand zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieses
DIN EN ISO-Entwurfs noch nicht fest; der prENISO wird jedoch vom CCMC unter der angegebenen
prEN-Nummer demnéchst zur CEN-Umfrage verteilt. Um der deutschen Offentlichkeit eine méglichst lange
Einspruchsfrist einzurdumen, wurde dieser Norm-Entwurf bereits vorab verdffentlicht.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 7500-1 siehe DIN EN ISO 7500-1
ISO 14329 siehe DIN EN ISO 14329
ISO 17677-1 siehe DIN EN ISO 17677-1
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 14273:2002-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Angleichung der ISO 14273 an die ISO 17667-1.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Priifung von statische einachsigen Priifmaschinen — Teil 1:
Zug- und Druckpriifmaschinen; Priifung und Kalibrierung der Kraftmel3einrichtungen

DIN EN ISO 14329, Widerstandsschweilen — Zerstérende Priifung von SchweiSverbindungen — Brucharten
und geometrische Messgrél3en fiir Widerstandspunkt-, Rollennaht- und BuckelschweilBungen

DIN EN ISO 17677-1, Widerstandsschweillen — Begriffe — Teil 1: Punkt-, Buckel- und Rollennahtschweil3en
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Datum: 2013-02
prEN ISO 14273:2013
CEN/TC 121

Sekretariat: DIN

ProbenmaRe und Verfahren fur die Scherzugpriifung an Widerstandspunkt-,
Rollennaht- und BuckelschweiBungen mit gepragten Buckeln
(ISO/DIS 14273:2013)

Dimensions des éprouvettes et mode opératoire pour I'essai de cisaillement des soudures par résistance par
points, a la molette et par bossages (ISO/DIS 14273:2013)

Specimen dimensions and procedure for shear testing resistance spot, seam and embossed projection welds
(ISO/DIS 14273:2013)
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