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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 1775-2:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 238 �Solid biofuels� in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 335 �Feste Biobrennstoffe� erarbeitet, dessen 
Sekretariat vom SIS (Schweden) gehalten wird. 

Dieses Dokument soll, gemeinsam mit weiteren sich im ISO/TC 238 in Erarbeitung befindlichen Dokumenten, 
die Normenreihe DIN EN 14961 �Feste Biobrennstoffe - Brennstoffspezifikationen und -klassen� ersetzen. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-82 AA �Feste Biobrennstoffe� im 
Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14961-2:2011-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anwendungsbereich auf den industriellen Bereich erweitert; 

b) Begriffsfestlegung für die �Verwendung im gewerblichen Bereich� getroffen; 

c) Klassifizierungen des Brennstoffs für die industrielle Verwendung zusätzlich aufgenommen; 

d) Inhalt redaktionell überarbeitet. 
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