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Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN EN 13522:2002-04
Schuhe -

Priifverfahren fiir Obermaterialien -
Bruchfestigkeit und Bruchdehnung (ISO 17706:2003);
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 17706:2018

Footwear -

Test methods for uppers -

Tensile strength and elongation (ISO 17706:2003);
German and English version prEN ISO 17706:2018

Chaussures -

Méthodes d’essai des tiges -

Résistance a la rupture et allongement (ISO 17706:2003);
Version allemande et anglaise prEN ISO 17706:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-03-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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E DIN EN ISO 17706:2018-04

Nationales Vorwort

Der Text von ISO 17706:2003 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 216 ,Footwear” der Internationalen
Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als prEN ISO 17706:2018 durch das Technische Komitee
CEN/TC 309 ,Schuhe” iibernommen, dessen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird.

Das zustidndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-10-11 AA ,Schuhe” im
DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13522:2002-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm-Nummer abgeédndert;

b) redaktionelle Anpassung an den derzeit giiltigen Gestaltungsregeln.
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CEN/TC 309
Datum: 2018-04
prEN ISO 17706:2018
CEN/TC 309

Sekretariat: UNE

Schuhe — Priifverfahren fiir Obermaterialien — Bruchfestigkeit und
Bruchdehnung (ISO 17706:2003)

Chaussures — Méthodes d'essai des tiges — Résistance a la rupture et allongement (1SO 17706:2003)

Footwear — Test methods for uppers — Tensile strength and elongation (1SO 17706:2003)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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prEN ISO 17706:2018 (D)
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Europaisches Vorwort

Der Text von ISO 17706:2003 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 261 ,Footwear” der Internationalen
Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als prEN ISO 17706:2018 durch das Technische Komitee
CEN/TC 309 ,Schuhe” ibernommen, dessen Sekretariat von UNE gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13522:2001 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 17706:2003 wurde von CEN als prENISO 17706:2018 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Internationale Normen werden in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven,
Teil 2 erarbeitet.

Die Hauptaufgabe der Technischen Komitees besteht in dem Erarbeiten von Internationalen Normen. Die
von den Technischen Komitees angenommenen Norm-Entwiirfe werden den Mitgliedsorganisationen zur
Umfrage zur Verfiigung gestellt. Fiir eine Verdffentlichung als Internationale Norm wird eine Zustimmung
von mindestens 75 % der Mitgliedsldnder, die abgestimmt haben, benétigt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

ISO 17706 wurde von CEN (als EN 13522:2001) erarbeitet und wurde mithilfe eines speziellen
»Schnellverfahrens“ vom Technischen Komitee ISO/TC 261, Footwear, parallel mit Zustimmung der
[SO-Mitgliedsorganisationen, angenommen.

Flir die Zwecke der internationalen Normung wurde eine Liste einander entsprechender Internationaler und
Europaischer Normen, fiir die in EN 13522 keine Entsprechungen angefiihrt sind, als Anhang ZZ hinzugefiigt.
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Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 309 ,Schuhe“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von AENOR gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2002, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2002 zuriickgezogen werden.

Diese Europdische Norm basiert auf dem Verfahren IULTCS/IUP 6 (siehe Internationale Norm
ISO 3376:1976 ,Leather — Determination of tensile strength and elongation").

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ilibernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und Vereinigtes Konigreich.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein werkstoffunabhingiges Priifverfahren zur Bestimmung der Kraft fest, die erforderlich
ist, um ein vom Obermaterial genommenes Priifstiick zu zerreifden, um die Gebrauchseigenschaften im
fertigen Zustand zu bestimmen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spitere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europdischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 12222, Schuhwerk — Normalklimate fiir Vorbehandlung und Priifung von Schuhwerk und seinen
Bestandteilen

EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung und Uberpriifung von statischen einachsigen
Priifmaschinen — Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen — Kalibrierung und Uberpriifung der
Kraftmesseinrichtung (ISO 7500-1:1999)

EN 13400, Schuhe — Lage der Stellen fiir die Probenahme an Bestandteilen von Schuhwerk

prEN 12987, Leder — Chemische, physikalische und mechanische Priifungen und Echtheitspriifungen —
Probenahme

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieser Europdischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Bruchfestigkeit
Maximalspannung, die beim Dehnen des Priifstiickes bis zum Bruchpunkt registriert wird

3.2
Bruchdehnung
Dehnung tber die Priiflinge beim Bruch

3.3

Obermaterial

Werkstoffe, die die Aufenfliche des Schuhs bilden, am Sohlenaufbau befestigt sind und die obere
Fufiriickenflache bedecken. Im Fall von Stiefeln schlief3t dies auch die Aufenfliche der Werkstoffe ein, die
das Bein bedecken. Dazu gehdren nur die sichtbaren Werkstoffe, darunter liegende Werkstoffe sollten nicht
berticksichtigt werden

3.4

vollstindiges Schuhoberteil

zugerichtetes Obermaterial, vollstindig verndht, verbunden oder laminiert, soweit angemessen,
einschliefdlich Zwischenmaterial und jegliches Futter sowie alle Bestandteile, wie Zwischenfutter, Klebstoffe,
Membranschichten, Schaumstoffe oder Verstarkungen, jedoch ohne Vorderkappen und Gelenkkappen

ANMERKUNG Das vollstindige Schuhoberteil kann ein flaches, 2-dimensionales Obermaterial oder beim
fertiggestellten Schuh aufgeleistetes Obermaterial umfassen.
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