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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 1833-18:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 „Textiles“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 „Textilien und textile Erzeugnisse“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-12 AA „Textilchemische 
Prüfverfahren und Fasertrennung“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 1833-1 siehe DIN EN ISO 1833-1 
ISO 1833-4 siehe DIN EN ISO 1833-4 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1833-18:2011-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Änderung des Titels von „...Mischungen aus Seide und Wolle oder Haaren (Schwefelsäure-Verfahren)...“ 
in „...Mischungen aus Seide mit anderen Proteinfasern (Schwefelsäure-Verfahren)...“; 

b) in 4.1, 4.2 und 4.3 wurde die Temperatur entfernt; 

c) in Abschnitt 8 wurde Prozentpunkte hinzugefügt, um Missverständnisse zu vermeiden; 

d) Anpassung an die aktuell gültigen Gestaltungsregeln. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 1833-1, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 1: Allgemeine Grundlagen der 
Prüfung 

DIN EN ISO 1833-4, Textilien — Quantitative chemische Analysen — Teil 4: Mischungen aus bestimmten 
Proteinfasern mit bestimmten anderen Fasern (Hypochlorit-Verfahren) 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 1833-18:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 „Textiles“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 „Textilien und textile Erzeugnisse“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat von BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN ISO 1833-18:2010 ersetzen. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 1833-18:2018 wurde von CEN als prEN ISO 1833-18:2018 ohne irgendeine 
Abänderung genehmigt. 
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