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Nationales Vorwort 

Der Text von ISO 21545:2018 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 �Paints and varnishes� der 
Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als prEN ISO 21545:2020 durch das 
Technische Komitee CEN/TC 139 �Lacke und Anstrichstoffe� übernommen, dessen Sekretariat von DIN 
(Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA �Allgemeine 
Prüfverfahren für Beschichtungsstoffe und Beschichtungen� im DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe 
und Beschichtungen (NAB). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 1513 siehe DIN EN ISO 1513 

ISO 4618:2014 siehe DIN EN ISO 4618:2015-01 

ISO 4788 siehe DIN EN ISO 4788 

ISO 15528 siehe DIN EN ISO 15528 
 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 55653:2015-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) eine Einleitung mit einem Vergleich zu ASTM D869 wurde neu aufgenommen; 

b) als Prüfergebnis wird nicht mehr das absolute Volumen des Sedimentes, sondern sein prozentualer 
Anteil am Gesamtvolumen angegeben; 

c) die Norm wurde redaktionell überarbeitet und die normativen Verweisungen wurden aktualisiert; 

d) der Status wurde durch Übernahme der Europäischen Norm EN ISO 21545 geändert. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 1513, Beschichtungsstoffe � Prüfung und Vorbereitung von Proben 

DIN EN ISO 4618:2015-01, Beschichtungsstoffe � Begriffe (ISO 4618:2014); Dreisprachige Fassung 

EN ISO 4618:2014 

DIN EN ISO 4788, Laborgeräte aus Glas � Messzylinder und Mischzylinder 

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe für Beschichtungsstoffe � Probenahme 
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2020-08 

prEN ISO 21545:2020 

 

Titel de: Beschichtungsstoffe � Bestimmung des Absetzverhaltens 
(ISO 21545:2018) 

Titel en: Paints and varnishes � Determination of settling (ISO 21545:2018) 

Titel fr: Peintures et vernis � Détermination de la sédimentation (ISO 21545:2018) 

 

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN ISO 21545:2020-08

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-21545-2020-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-21545-2020-08


prEN ISO 21545:2020 (D) 

2 

Inhalt 

Seite 

Europäisches Vorwort .......................................................................................................................................................... 3 

Vorwort ...................................................................................................................................................................................... 4 

Einleitung .................................................................................................................................................................................. 5 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 6 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 6 

3 Begriffe ........................................................................................................................................................................ 6 

4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................... 6 

5 Gerät ............................................................................................................................................................................. 6 

6 Probenahme und Probenvorbereitung ........................................................................................................... 7 

7 Durchführung ............................................................................................................................................................ 7 

7.1 Prüftemperatur ........................................................................................................................................................ 7 

7.2 Messzylinder ............................................................................................................................................................. 7 

7.3 Prüfablauf ................................................................................................................................................................... 7 

8 Präzision ..................................................................................................................................................................... 7 

9 Prüfbericht ................................................................................................................................................................. 7 

Literaturhinweise ................................................................................................................................................................... 8 

 

E DIN EN ISO 21545:2020-08 � Entwurf � 

Full document details: E DIN EN ISO 21545:2020-08

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-21545-2020-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-21545-2020-08

