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Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN EN ISO 2376:2010-12

Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen -
Bestimmung der elektrischen Durchschlagspannung (ISO/DIS 2376:2017);
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 2376:2017

Anodizing of aluminium and its alloys -
Determination of electric breakdown potential (ISO/DIS 2376:2017);
German and English version prEN I[SO 2376:2017

Anodisation de I'aluminium et de ses alliages -
Détermination de la tension électrique de claquage (ISO/DIS 2376:2017);
Version allemande et anglaise prEN ISO 2376:2017

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-10-20 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnne@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Nichteisenmetalle (FNNE), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 16 Seiten

DIN-Normenausschuss Nichteisenmetalle (FNNE)

l'\‘-.-..-

IJUU L% L L] I
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, ;

nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. WWW. d1n de Docu m#"{"HHHHH{H
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Il

w.beuth.de 2755943

Full document details: E DIN EN ISO 2376:2017-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-2376-2017-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-2376-2017-11

- Entwurf -
E DIN EN ISO 2376:2017-11

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 2376:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 79 ,Light metals and their
alloys“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und Aluminium-
legierungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 066-01-09 AA ,Oberflichenbehandlung von
Aluminium* im DIN-Normenausschuss Nichteisenmetalle (FNNE) verantwortlich.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die

Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 2376:2010-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufnahme von Abschnitt 2, Normative Verweisungen®;

b) Aufnahme von Abschnitt 3 ,Begriffe;

c) Hinzufligen von Abschnitt 6 ,,Probe*;

d) Uberarbeitung von Abschnitt 7 ,Durchfithrung” (vormals Abschnitt 4);

e) redaktionelle Anpassung an die aktuell giiltigen Gestaltungsregeln.
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- Entwurf -
CEN/TC 132
Datum: 2017-10
prEN ISO 2376:2017
CEN/TC 132

Sekretariat: AFNOR

Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bestimmung der
elektrischen Durchschlagspannung (ISO/DIS 2376:2017)

Anodisation de [l'aluminium et de ses alliages— Détermination de la tension électrique de claquage
(ISO/DIS 2376:2017)

Anodizing of aluminium and its alloys — Determination of electric breakdown potential (1SO/DIS 2376:2017)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D
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- Entwurf - E DIN EN ISO 2376:2017-11
prEN ISO 2376:2017 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 2376:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 79 ,Light metals and their
alloys“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und
Aluminiumlegierungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 2376:2010 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 2376:2017 wurde von CEN als prEN ISO 2376:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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