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Pigmente und Fiillstoffe -

Dispergierverfahren und Beurteilung der Dispergierbarkeit in
Kunststoffen -

Teil 4: Bestimmung der koloristischen Eigenschaften und der
Dispergierharte von Weif3pigmenten in Polyethylen im Walztest
(ISO 23900-4:2015);

Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 23900-4:2017

Pigments and extenders -

Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics -

Part 4: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of white pigments in
polyethylene by two-roll milling (ISO 23900-4:2015);

German and English version prEN ISO 23900-4:2017

Pigments et matieres de charge -

Méthodes de dispersion et évaluation de I'aptitude a la dispersion dans les plastiques -
Partie 4: Détermination des propriétés colorimétriques et de la facilité de dispersion des
pigments blancs dans le polyéthyléne par calandrage sur bicylindre (ISO 23900-4:2015);
Version allemande et anglaise prEN ISO 23900-4:2017

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-06-16 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an npf@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Pigmente und Fiillstoffe (NPF), 10772 Berlin,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfligung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 23900-4:2015 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 256 ,Pigments, dyestuffs and
extenders” der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als prEN ISO 23900-4:2017
durch das Technische Komitee CEN/TC 298 ,Pigmente und Fiillstoffe” iibernommen, dessen Sekretariat
von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 078-00-07 AA ,Pigmente und
Fiillstoffe in Beschichtungen, Kunststoffen, Papier und Druckfarben” im DIN-Normenausschuss Pigmente
und Fillstoffe (NPF).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die ent-
sprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 787-24:1985 siehe DIN EN ISO 787-24:1995-10
[SO 15528 siehe DIN EN ISO 15528

ISO 18314-1 siehe DIN ISO 18314-1
Anderungen

Gegentiber DIN EN 13900-4:2004-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Normbezeichnung von DIN EN 13900-4 in DIN EN ISO 23900-4 geandert;

b) ISO-Vorwort aufgenommen;

c) normative Verweisungen in Abschnitt 2 wurden aktualisiert;

d) Norm wurde den derzeit geltenden Gestaltungsregeln angepasst.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 787-24:1995-10, Allgemeine Priifverfahren fiir Pigmente und Fiillstoffe — Teil 24: Bestimmung der
relativen Farbstidrke von Buntpigmenten und des relativen Streuvermdgens von Weifspigmenten; Photo-
metrisches Verfahren (ISO 787-24:1985); Deutsche Fassung EN I1SO 787-24:1995

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme

DIN ISO 18314-1, Analytische Farbmessung — Teil 1: Praktische Farbmessung
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CEN/TC 298

Datum: 2017-05

prEN ISO 23900-4:2017
CEN/TC 298

Sekretariat: DIN

Pigmente und Fiillstoffe — Dispergierverfahren und Beurteilung der
Dispergierbarkeit in Kunststoffen — Teil 4: Bestimmung der koloristischen
Eigenschaften und der Dispergierhirte von Weif3pigmenten in Polyethylen
im Walztest (ISO 23900-4:2015)

Pigments et matiéres de charge — Méthodes de dispersion et évaluation de l'aptitude a la dispersion dans les
plastiques — Partie 4 : Détermination des propriétés colorimétriques et de la facilité de dispersion des pigments
blancs dans le polyéthyléne par calandrage sur bicylindre (ISO 23900-4:2015)

Pigments and extenders — Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics — Part4:
Determination of colouristic properties and ease of dispersion of white pigments in polyethylene by two-roll milling
(150 23900-4:2015)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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