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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 2418:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 289 „Leder“, dessen 
Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee „International 
Union of Leather Technologists and Chemists Societies (IULTCS)“ erarbeitet.  

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-51 AA „Anforderungen und 
physikalische Prüfverfahren für Leder und seine Ausgangsprodukte“ im DIN-Normenausschuss 
Materialprüfung (NMP). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der prEN ISO 2418 
beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch 
für den englischen Text. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 2418:2003-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) neues Bild 1 mit „Aufteilung einer vollständigen Haut“ in Teilsegmente hinzugefügt; 

b) Beschreibung der Probenahme im Schiedsfall in Abschnitt 4.1.3.4 hinzugefügt; 

c) Norm redaktionell überabeitet. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 2418:2015) wurde vom Technischen Komitee „International Union of Leather 
Technologists and Chemists Societies (IULTCS)“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 289 „Leder“, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird, erarbeitet. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN ISO 2418:2002 ersetzen. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 2418:2015 wurde vom CEN als prEN ISO 2418:2015 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm legt die Entnahmestelle einer Laborprobe innerhalb eines Lederstücks sowie das 
Verfahren der Beschilderung und Kennzeichnung der Laborproben für die zukünftige Identifizierung fest. 

Sie gilt für alle Lederarten von Säugetieren ungeachtet der angewendeten Art der Gerbung. 

Sie gilt nicht für Leder von Vögeln, Fischen, Reptilien oder Pelze. 

2 Normative Verweisungen 

Nicht zutreffend. 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach dem „International Glossary of Leather 

Terms“[1] und die folgenden Begriffe. 

Für die Zwecke dieses Dokuments wird die folgende Unterteilung von Leder (Bild 1) berücksichtigt: 
Doppelcroupon (oder Kernstück), Hals und Flanke. 
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Legende 

1 Hals 

2 Croupon 

3 Flanke 

B Schwanzwurzel (falls sichtbar) 

C Nackenoberseite 

BC Rückenlinie 

R Halspunkt, wo CR   BC/3 

Bild 1 — Aufteilung einer vollständigen Haut 

3.1 
Laborprobe 
Probe, die einem der in Abschnitt 4 dieser Internationalen Norm definierten Bereiche entnommen wurde 

4 Entnahmestellen der Laborproben 

4.1 Allgemeines 

4.1.1 Auswahl der Proben 

4.1.1.1 Die für Laborproben ausgewählten Bereiche müssen frei von offensichtlichen Fehlern wie 
Kratzspuren oder Schnittstellen sein. 

4.1.1.2 Die beschriebenen Probenahmeverfahren wurden erstellt, um gleichermaßen physikalische, 
Farbechtheits- und chemische Prüfungen zu ermöglichen. 

4.1.1.3 Die Untersuchungsergebnisse der an unterschiedlichen Teilstücken entnommenen Proben können 
signifikant unterschiedlich sein. Deshalb ist die Probenahme, neben der hinzukommenden Unmöglichkeit, 
Teilstückgrößen einheitlich festzulegen, aus vollständigen Häuten und Seiten vorzuziehen (4.2). 
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4.1.2 Probenahme für physikalische und für Farbechtheitsprüfungen 

4.1.2.1 Für physikalische sowie für Farbechtheitsprüfungen werden die Lederproben aus den in den 
Bildern 2 bis 5 festgelegten nicht schraffierten Bereichen entnommen. 

4.1.2.2 Bei Analysen im Schiedsfall sind ausschließlich Lederproben als Probestücke zu verwenden, die 
aus der entsprechenden Fläche ganzer Häute, Felle und Seiten (4.2) entnommen wurden. 

4.1.3 Probenahme für chemische Prüfungen 

4.1.3.1 Die Lederproben für die chemische Prüfung werden den in den Bildern 2 bis 5 festgelegten 
schraffierten Bereichen entnommen. 

4.1.3.2 Wird die für die chemische Prüfung erforderliche Mindestmasse nicht erreicht, ist ein weiteres 
Probestück aus der entsprechenden Fläche von der anderen Seite der Rückenlinie zu entnehmen. Ist das 
nicht möglich, ist zusätzliches Material aus dem Bereich zu entnehmen, der unmittelbar an den der ersten 
Probenahmestelle angrenzt. 

4.1.3.3 Nicht verunreinigte Beschnittabfälle der Probestücke der physikalischen Prüfungen dürfen außer 
bei Analysen im Schiedsfall für die chemischen Prüfungen verwendet werden. 

4.1.3.4 Bei Analysen im Schiedsfall dürfen nur Lederproben aus den entsprechenden schraffierten 
Bereichen ganzer Häute, Felle und Seiten (4.2) als Probestücke für die chemische Prüfung verwendet 
werden. 

4.1.4 Probenahme aus unter Spannung stehenden Bereichen 

Wenn eine Haut halbiert oder in Teilstücke geschnitten und anschließend in einem Spannrahmentrockner 
oder einem Trocknungsvorgang getrocknet wird, wodurch es zu Spannungen an den Lederrändern kommt, 
dann ist der Abstand der Probenahmebereiche von den Rändern des Leders möglichst von 50 mm auf 
mindestens 100 mm zu vergrößern. 

4.2 Ganze Häute, Felle und Seiten 

Es ist das in Bild 2 angegebene nicht schraffierte Quadrat GJKH und/oder das schraffierte Quadrat HLMN als 
Probestück zu entnehmen. Die Abstände EF und JK können bei kleinen Fellen kleiner sein als die für ein 
einzelnes Probestück benötigte Länge. Das Verfahren der Probenahme ist bei kleinen Fellen zu modifizieren, 
wobei die Mindestabweichung von dieser Durchführung anzuwenden ist. 

ANMERKUNG Bereiche der Probenahme können entweder auf der rechten und/oder linken Hautseite sein. 
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