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Nationales Vorwort 

Die der Norm zugrunde liegende Internationale Norm ISO/DIS 24373:2016 wurde vom ISO/TC 44 „Welding 
and allied processes“, SC 3 „Welding consumables“ erarbeitet, dessen Sekretariat von ANSI (USA) gehalten 
wird und wurde vom CEN/TC 121 „Schweißen“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) identisch als Europäische 
Norm übernommen. Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-03 AA 
„Schweißzusätze (DVS AG W 5)“ im DIN-Normenausschuss Schweißen und verwandte Verfahren (NAS). 

Wünsche zur offiziellen Auslegung irgendeines Teiles dieser Internationalen Norm sollten über die nationale 
Normenstelle an das Sekretariat von ISO/TC 44/SC 3 gerichtet werden; eine vollständige Auflistung kann 
unter www.iso.org eingesehen werden. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der prEN ISO 24373 
beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen 
auch für den englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 544 siehe DIN EN ISO 544 
ISO 4063 siehe DIN EN ISO 4063 
ISO 14344 siehe DIN EN ISO 14344 
ISO 80000-1:2009 siehe DIN EN ISO 80000-1:2013-08 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 24373:2009-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) ISO-Vorwort hinzugefügt; 

b) Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“ aktualisiert; 

c) Abschnitt 3 „Begriffe“ überarbeitet; 

d) Abschnitt 7 „Rundungsregeln“ wurde zu Abschnitt 8 „Verfahren zum Runden“, der Text wurde über-
arbeitet; 

e) Abschnitt 9 „Wiederholungsprüfung“ wurde überarbeitet; 

f) in Tabelle 1 wurde in Spalte 2 unter „Kupfer-Silizium (Siliziumbronze)“ eine Zeile für „CuSn6MnSi“ ein-
gefügt; 

g) Abschnitt 11 „Bezeichnung“ wurde überarbeitet; 

h) in Tabelle A.1 wurde die Überschrift der Spalte drei überarbeitet; 

i) Literaturhinweise wurden aktualisiert; 

j) die Norm wurde den derzeit gültigen Gestaltungsregeln angepasst. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 544, Schweißzusätze — Technische Lieferbedingungen für Schweißzusätze und Pulver — Art des 
Produktes, Maße, Grenzabmaße und Kennzeichnung 

DIN EN ISO 4063, Schweißen und verwandte Prozesse — Liste der Prozesse und Ordnungsnummern 

DIN EN ISO 14344, Schweißzusätze — Beschaffung von Schweißzusätzen 

DIN EN ISO 80000-1:2013-08, Größen und Einheiten — Teil 1: Allgemeines (ISO 80000-1:2009 + Cor 1:2011); 
Deutsche Fassung EN ISO 80000-1:2013 
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— Leerseite — 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 24373:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 „Welding and allied 
processes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 „Welding and allied processes“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN ISO 24373:2009 ersetzen. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 24373:2016 wurde vom CEN als prEN ISO 24373:2016 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen 
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die für die 
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument 
wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe 
www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender 
angegeben und stellt keine Anerkennung dar. 

Eine Erläuterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdrücke, die sich auf 
Konformitätsbewertung beziehen, sowie Informationen über die Beachtung der Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) 
durch ISO enthält der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html. 

Das für dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 44, Welding and allied processes, 
Unterkomitee SC 3, Welding consumables. 

Diese dritte Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 24373:2008), die technisch überarbeitet wurde. 

Anfragen zur offiziellen Auslegung technischer Aspekte dieser Internationalen Norm sollten an das 
Sekretariat des ISO/TC 44/SC 3 über Ihr nationales Normungsinstitut gerichtet werden. Eine vollständige 
Auflistung der Normungsinstitute ist unter www.iso.org zu finden. 
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Einleitung 

Für Kupfer-Schweißzusatzwerkstoffe gibt es keine feste Zuordnung zwischen Produktform (Massivdraht 
oder Massivstab) und dem angewendeten Schweißprozess (z. B. Metall-Schutzgasschweißen, Metall-
Inertgasschweißen, Wolfram-Inertgasschweißen, Plasmaschweißen, oder andere Schweißprozesse). 
Deshalb können die Massivdrähte oder Massivstäbe nach irgendeiner der oben aufgeführten Produktformen 
eingeteilt und gegebenenfalls für mehr als einen der oben erwähnten Schweißprozesse verwendet werden.  

ISO 24373 basiert auf der EN 14640:2005 [1]. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt Anforderungen für die Einteilung von Massivdrähten und Massivstäben zum 
Schmelzschweißen von Kupfer und Kupferlegierungen fest. Die Einteilung der Massivdrähte und Massiv-
stäbe erfolgt nach ihrer chemischen Zusammensetzung. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 544, Welding consumables — Technical delivery conditions for welding filler materials — Type of product, 
dimensions, tolerances and markings 

ISO 14344, Welding consumables — Procurement of filler materials and fluxes 

ISO 80000-1:2009, Quantities and units — Part 1: General 

3 Begriffe 

Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp 

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

4 Einteilung 

Die Einteilung setzt sich aus zwei Merkmalen zusammen: 

a) das erste Merkmal kennzeichnet die Produktform Massivdraht oder Massivstab, (siehe 5.1); 

b) das zweite Merkmal gibt durch eine numerische Bezeichnung die chemische Zusammensetzung des 
Massivdrahtes oder des Massivstabes an (siehe Tabelle 1). 

5 Kurzzeichen 

5.1 Kurzzeichen für die Produktform 

Das Kurzzeichen für den Massivdraht und den Massivstab ist der Buchstabe S. 

ANMERKUNG Eine Produktform kann für mehrere Schweißprozesse verwendet werden. 
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