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Vorgesehen mit

E DIN EN ISO 2507-2:2017-04 und
Entwurf E DIN EN ISO 2507-3:2017-04
als Ersatz fir
DIN EN 727:1995-01

Rohre und Formstiicke aus Thermoplasten -
Vicat-Erweichungstemperatur -

Teil 1: Allgemeines Priifverfahren (ISO 2507-1:1995);
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 2507-1:2017

Thermoplastics pipes and fittings -

Vicat softening temperature -

Part 1: General test method (ISO 2507-1:1995);
German and English version prEN ISO 2507-1:2017

Tubes et raccords en matieres thermoplastiques -
Température de ramollissement Vicat -

Partie 1: Méthode générale d’essai (ISO 2507-1:1995);
Version allemande et anglaise prEN ISO 2507-1:2017

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-03-31 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnk@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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- Entwurf -
E DIN EN ISO 2507-1:2017-04

Nationales Vorwort

Der Text von ISO 2507-1:1995 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 ,Plastics pipes, fittings and
valves for the transport of fluids“ der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als
prEN ISO 2507-1:2017 durch das Technische Komitee CEN/TC 155 ,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und
Schutzrohrsysteme” iibernommen, dessen Sekretariat vom NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-02 AA ,Priifverfahren fiir
Rohre* im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung der prEN ISO 2507-1
entsprechend der diesbeziiglich durch ISO erteilten Erlaubnis beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den
deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den englischen ISO-Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen.

ISO 291:1997 siche  DIN ENISO 291:1997-11
ISO 306:1994 siche  DIN ENISO 306:1997-01
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 727:1995-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;
b) Anpassung an die aktuellen Gestaltungsregeln;

c) Ubernahme des Textes und des Titels der ISO 2507-1:1995.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 291:1997-11, Kunststoffe — Normalklimate fiir Konditionierung und Priifung (1SO 291:1997);
Deutsche Fassung EN 1SO 291:1997

DIN EN ISO 306:1997-01, Kunststoffe — Thermoplaste — Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur
(VST) (IS0 306:1994); Deutsche Fassung EN ISO 306:1996
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- Entwurf -
CEN/TC 155

Datum: 2017-01

prEN ISO 2507-1:2017
CEN/TC 155

Sekretariat: NEN

Rohre und Formstiicke aus Thermoplasten — Vicat-
Erweichungstemperatur — Teil 1: Aligemeines Priifverfahren (ISO 2507-
1:1995)

Tubes et raccords en matiéres thermoplastiques — Température de ramollissement Vicat — Partie 1: Methode
générale d’essai (1SO 2507-1:1995)

Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1: General test method (ISO 2507-1:1995)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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E DIN EN ISO 2507-1:2017-04
prEN ISO 2507-1:2017 (D)
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- Entwurf - E DIN EN ISO 2507-1:2017-04
prEN ISO 2507-1:2017 (D)

Europaisches Vorwort

Der Text von ISO 2507-1:1995 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 "Plastics pipes, fittings and
valves for the transport of fuids", Unterkomitee SC 5 ,General properties of pipes, fittings and valves of plastic
materials and their accessories - Test methods and basic specifications” der Internationalen Organisation fiir
Normung (ISO) erarbeitet und als prEN ISO 2507-1:2017 durch das Technische Komitee CEN/TC 155
,Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme” {ibernommen, dessen Sekretariat vom NEN
gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 2507-1:1995 wurde vom CEN als prEN ISO 2507-1:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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E DIN EN ISO 2507-1:2017-04 - Entwurf -
prEN ISO 2507-1:2017 (D)

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler
Normungsinstitute (ISO-Mitgliedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den
Technischen Komitees der 1SO. Jede Mitgliedskérperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein
Technisches Komitee eingesetzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale
(staatliche und nichtstaatliche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten
ebenfalls beteiligt. Die ISO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Internationalen Norm-Entwiirfe werden den
Mitgliedskérperschaften zur Abstimmung vorgelegt. Die Veréffentlichung als Internationale Norm erfordert
Zustimmung von mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskorperschaften.

Die Internationale Norm ISO 2507-1 wurde vom technischen Komitee ISO/TC 138 "Plastics pipes, fittings and
valves for the transport of fuids", Unterkomitee SC 5 ,,General properties of pipes, fittings and valves of plastic

materials and their accessories - Test methods and basic specifications” erarbeitet.

Diese erste Ausgabe von ISO 2507-1 und ISO 2507-2 widerruft und ersetzt die zweite Ausgabe von ISO 2507
(ISO 2507:1982), zu der sie eine technische Uberarbeitung darstellt.

ISO 2507 umfasst die folgenden Teile unter der allgemeinen Bezeichnung Thermoplastics pipes and
fittings — Vicat softening temperature:

— Part 1: General test method

— Part2: Test conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride)
(PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance poly(vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

— Part 3: Test conditions for acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) and acrylonitrile/styrene/acrylic ester
(ASA) pipes and fittings
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