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Nationales Vorwort 

Der Text von ISO 27830:2008 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 �Metallic and other inorganic 
coatings� der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 27830:2013 durch 
das Technische Komitee CEN/TC 262 �Metallische und andere anorganische Überzüge� übernommen, 
dessen Sekretariat vom BSI (Großbritannien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche/nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-76 AA 
�Galvanische Überzüge� im Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 1403:1998-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) neu aufgenommen wurden autokatalytische Metallabscheidung und Aufdampfverfahren; 

b) Tabelle A.4 neu aufgenommen; 

c) Tabelle C.1 gegenüber Tabelle B.1 der DIN EN 1403 wurde ergänzt. 
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Vorwort 

Der Text von ISO 27830:2008 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 �Metallic and other inorganic 
coatings�, der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 27830:2013 
durch das Technische Komitee CEN/TC 262 �Metallische und andere anorganische Überzüge� übernommen, 
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument ersetzt EN 1403:1998. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 27830:2008 wurde vom CEN als FprEN ISO 27830:2013 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Einleitung 

Diese Internationale Norm legt die technischen Anforderungen an metallische und andere anorganische 
Überzüge fest, um einheitliche technische Normen zu entwickeln, die Vereinbarung von technischen 
Anforderungen zu unterstützen und einen genormten Aufbau sicherzustellen. 

Diese Internationale Norm bietet eine Richtlinie für diejenigen, die an der Ausarbeitung technischer Normen 
beteiligt sind und unterstützt die Anwender, Auftraggeber und Hersteller von Überzügen bei der Auslegung 
der Internationalen Normen, die metallische und anorganische Überzüge festlegen. 
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