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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 3015:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 „Petroleum and 
related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources“ in Zusammenarbeit mit dem 
Technischen Komitee CEN/TC 19 „Gasförmige und flüssige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und 
verwandte Produkte aus Erdöl und mit biologischem oder synthetischem Ursprung“ erarbeitet, dessen 
Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-42 AA „Prüfung von 
flüssigen Kraftstoffen und Heizölen“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 3170 siehe DIN EN ISO 3170 
ISO 3171 siehe DIN EN ISO 3171 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 23015:1994-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Erweitung des Anwendungsbereichs auf Dieselkraftstoffe, die bis zu 30 % (V/V) Fettsäure-Methylester 
(FAME) enthalten und Aufnahme von paraffinischen Dieselkraftstoffen; 

b) Aufnahme von digitalen Kontaktthermometern; 

c) Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

d) Bad- und Probentemperaturbereiche wurden an ASTM D2500 angeglichen; 

e) Genauigkeit für „andere Produkte“ wurde entfernt, da die entsprechenden Daten nicht zum Vergleich 
herangezogen werden konnten; 

f) Literaturverzeichnis wurde ergänzt; 

g) redaktionelle Überarbeitung. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 3170, Flüssige Mineralölerzeugnisse — Manuelle Probenahme 

DIN EN ISO 3171, Flüssige Mineralölerzeugnisse — Automatische Probenahme aus Rohrleitungen 
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— Leerseite — 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 3015:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 „Petroleum and 
related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources“ in Zusammenarbeit mit dem 
Technischen Komitee CEN/TC 19 „Gasförmige und flüssige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und 
verwandte Produkte aus Erdöl und mit biologischem oder synthetischem Ursprung“ erarbeitet, dessen 
Sekretariat von NEN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 3015:2018 wurde von CEN als prEN ISO 3015:2018 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
üblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO 
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die 
unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses 
Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet 
(siehe www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und 
bedeutet keine Anerkennung. 

Eine Erläuterung der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und Ausdrücke in Bezug auf 
Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berücksichtigt, enthält 
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and 
lubricants from natural or synthetic sources erarbeitet. 

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 3015:1992), die technisch überarbeitet wurde. Die 
wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende: 

— Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Dieselkraftstoffe mit bis zu 30 % (V/V) FAME und Aufnahme 
von paraffinischen Dieselkraftstoffen; 

— Aufnahme eines digitalen Berührungsthermometers; 

— normative Verweisungen wurden aktualisiert; 

— die Temperaturbereiche der Kühlbäder und Proben wurden an ASTM D2500 [1] angeglichen; 

— die Präzision für „andere Erzeugnisse“ wurde gestrichen, da keine Vergleichsdaten zu ihrer 
Unterstützung erhalten werden konnten; 

— ein Literaturhinweis wurde hinzugefügt. 
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WARNUNG — Die Anwendung dieses Dokuments kann die Anwendung gefährlicher Stoffe, 
Arbeitsgänge und Geräte mit sich bringen. Dieses Dokument beansprucht nicht, alle damit 
verbundenen Sicherheitsprobleme zu behandeln. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders 
dieses Dokuments, vor seiner Anwendung geeignete Maßnahmen für die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz des Personals zu ergreifen, und die Anwendbarkeit gesetzlicher und behördlicher 
Anforderungen zu überprüfen. 

1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bestimmung des Cloudpoints von Dieselkraftstoffen, die bis zu 30 % 
(V/V) Fettsäure-Methylester (FAME) enthalten, [2], paraffinischen Dieselkraftstoffen, die bis zu 7 % (V/V) 
FAME enthalten, [3], 100 % FAME [5] und Schmierstoffen, die bei einer Schichtdicke von 40 mm durchsichtig 
sind und einen Cloudpoint unterhalb 49 °C haben, fest. 

ANMERKUNG Für die Zwecke dieser Norm wird zur Angabe des Volumenanteils (φ) einer Substanz der Ausdruck 
„% (V/V)“ verwendet. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 3170, Petroleum liquids — Manual sampling 

ISO 3171, Petroleum liquids — Automatic pipeline sampling 

ASTM D7962, Standard Practice for Determination of Minimum Immersion Depth and Assessment of 
Temperature Sensor Measurement Drift 

ASTM E644-11, Standard Test Methods for Testing Industrial Resistance Thermometers 

ASTM E2877, Standard Guide for Digital Contact Thermometers 

3 Begriffe 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp  

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

Für die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff. 

3.1 
Cloudpoint 
Temperatur, bei der eine Wolke von Paraffinkristallen (Trübung) erstmalig in einer Flüssigkeit aufritt, wenn 
diese unter den festgelegten Prüfbedingungen abgekühlt wird 
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