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Dieses Dokument (prEN ISO 3303-2:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 �Rubber and rubber 
products� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 �Textilien und textile Erzeugnisse� 
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-04 AA �Kunststoff-Folien 
und kunststoffbeschichtete Flächengebilde (Kunstleder); allgemeine Eigenschaften� im DIN-Normen-
ausschuss Kunststoffe (FNK). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechen-
den deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 2231:1989 siehe DIN EN ISO 2231:1995-06 
ISO 2286-1 siehe DIN EN ISO 2286-1 
ISO 2759 siehe DIN EN ISO 2759 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12332-2:2003-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 5: der Titel in �Apparate und Reagenzien� geändert und um Regeneriermittel ergänzt; 

b) die Vorbereitung von Nassprüfkörpern festgelegt (8.3); 

c) das Verfahren für nasse Prüfkörper festgelegt (11.6); 

d) Abschnitt 3 �Begriffe� aufgenommen; 

e) normative Verweisungen aktualisiert; 

f) Dokument den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst. 

Nationales Vorwort 
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Full document details: E DIN EN ISO 3303-2:2019-08

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-3303-2-2019-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-3303-2-2019-08


E DIN EN ISO 3303-2:2019-08 

3 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

Literaturhinweise 

DIN EN ISO 2231:1995-06, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien; Normalklimate zur Konditio-

nierung und Prüfung (ISO 2231:1989); Deutsche Fassung EN ISO 2231:1995 

DIN EN ISO 2286-1, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien � Bestimmung der Rollen-

charakteristik � Teil 1: Bestimmung der Länge, Breite und Nettomasse 

DIN EN ISO 2759, Pappe � Bestimmung der Berstfestigkeit 
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� Leerseite � 
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Dieses Dokument (prEN ISO 3303-2:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 �Rubber and rubber 
products� in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 �Textilien und textile Erzeugnisse� 
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 12332-2:2002 ersetzen. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 3303-2:2019 wurde von CEN als prEN ISO 3303-2:2019 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 

Europäisches Vorwort 
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ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungs-
organisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird üblicher-
weise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem 
Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO  
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die 
unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses  
Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet 
(siehe www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.  
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und 
bedeutet keine Anerkennung. 

Für eine Erläuterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und 
Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45, Rubber and rubber products Unterkomitee 
SC 4, Products (other than hoses) erarbeitet. 

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 3303-2:2012), die technisch überarbeitet wurde. 

Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende: 

� der Titel von Abschnitt 5 wurde geändert zu �Prüfgerät und Reagenzien� und Reagenzien wurden 
hinzugefügt; 

� die Vorbereitung von nassen Probekörpern wurde in 8.3 spezifiziert; 

� die Verfahren für nasse Probekörper wurde in 11.6 spezifiziert. 

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 3303 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar. 

Vorwort 
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Die Berstfestigkeit von beschichteten Textilien wird häufig als Maßstab für das multidirektionale Modul des  
Materials verwendet, im Gegensatz zu dehnbaren Eigenschaften, die lediglich als Unterstützung für die Kraft 
des beschichteten Gewebes in einer Ebene dienen. Zudem ist die Berstfestigkeit für die Prüfung von 
Materialien, die zu Einschnürung neigen, geeigneter, wie beispielsweise beschichtete Textilien mit gewirkten 
Trägern. 

Das in dieser Norm beschriebene Verfahren, bei dem eine elastische Membran verwendet wird, ist die 
gebräuchlichste Methode bei der Berstprüfung und besser für die Prüfung von leichteren und 
mittelschweren beschichteten Geweben geeignet. Es werden zwei Öffnungsweiten bestimmt, damit auch 
kommerziell verfügbare Instrumente verwendet werden können, obwohl die Ergebnisse der verschiedenen 
Maschinen unter Umständen nicht vergleichbar sind. 

Einleitung
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