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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 4506:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 „Powder metallurgy“, 
Unterkomitee SC 4 „Sampling and testing methods for hardmetals“ erarbeitet. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 145-01-04 AA „Sampling and 
testing methods for hardmetals“ im DIN-Normenausschuss Werkstofftechnologie (NWT). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 4506:1991-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 2, Abschnitt 3: wurden ergänzt; 

b) Abschnitt 4: „Hartmetall“ wurde ersetzt durch „Hartmetall- oder mit PCD (en: polycrystalline diamond) 
beschichtete Hartmetallblöcke befestigt ist, bei Raumtemperatur“; 

c) Abschnitt 5: Tabelle 1 wurde überarbeitet; 

d) Abschnitt 6: „Hartmetall“ (en: hardmetal) wurde durch „Hartmetall“ (en: cemented carbide) ersetzt; die 
Härte wurde durch „1 800 HV“ ersetzt; 

e) Abschnitt 8.2.2.2: ANMERKUNG, im ersten Satz wurde „oder mit Hilfe eines Laserextensometers“ 
ergänzt; 

f) Abschnitt 9: „wenigstens fünf Bestimmungen“ wurde durch „wenigstens acht Bestimmungen“ ersetzt; 

g) Abschnitt 10, Bild 1: „PCD“ wurde ergänzt; 

h) Abschnitt 10, Bild 2: Der Durchmesser „16 ± 0,3“ wurde ersetzt durch „12 ± 0,3“. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 4506:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 119 „Powder metallurgy“, 
Unterkomitee SC 4 „Sampling and testing methods for hardmetals“ erarbeitet. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 24506:1993 ersetzen. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 4506:2017 wurde von CEN als prEN ISO 4506:2017 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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Vorwort 

ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen 
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die für die 
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument 
wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe 
www.iso.org/directives).  

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender 
angegeben und stellt keine Anerkennung dar. 

Eine Erläuterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdrücke, die sich auf 
Konformitätsbewertung beziehen, sowie Informationen über die Beachtung der Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) 
durch ISO enthält der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html. 

Das für dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 119, Powder metallurgical materials and 
products. 

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 4506:1979), die technisch überarbeitet wurde, mit den 
folgenden wesentlichen Änderungen: 

 Abschnitt 2, Abschnitt 3: wurden ergänzt; 

 Abschnitt 4: „Hartmetall“ wurde ersetzt durch „Hartmetall- oder mit PCD (en: polycrystalline diamond) 
beschichtete Hartmetallblöcke befestigt ist, bei Raumtemperatur“; 

 Abschnitt 5: Tabelle 1 wurde überarbeitet; 

 Abschnitt 6: „Hartmetall“ (en: hardmetal) wurde durch „Hartmetall“ (en: cemented carbide) ersetzt; die 
Härte wurde durch „1 800 HV“ ersetzt; 

 Abschnitt 8.2.2.2: ANMERKUNG, im ersten Satz wurde „oder mit Hilfe eines Laserextensometers“ 
ergänzt; 

 Abschnitt 9: „wenigstens fünf Bestimmungen“ wurde durch „wenigstens acht Bestimmungen“ ersetzt; 

 Abschnitt 10, Bild 1: „PCD“ wurde ergänzt; 

 Abschnitt 10, Bild 2: Der Durchmesser „16 ± 0,3“ wurde ersetzt durch „12 ± 0,3“. 
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