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E DIN EN ISO 527-2:2010-05 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 527-2:2010) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 61 „Plastics“ in 
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom 
NBN (Belgien) gehalten wird.  

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 249 „Kunststoffe“ wird über den Normenausschuss Kunststoffe (FNK) 
wahrgenommen. 

An der Erstellung dieser Europäischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuss beteiligt: 

NA 054-01-02 AA „Mechanische Eigenschaften und Probekörperherstellung“ 

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen 
Normen hingewiesen. Für ISO 1926, ISO 20753 gibt es z. Z. keine entsprechende Deutsche Norm. 

ISO 293   siehe DIN EN ISO 293 

ISO 294-1  siehe DIN EN ISO 294-1 

ISO 294-2  siehe DIN EN ISO 294-1 

ISO 294-3  siehe DIN EN ISO 294-3 

ISO 295   siehe DIN EN ISO 295 

ISO 527-1  siehe DIN EN ISO 527-1 

ISO 2818  siehe DIN EN ISO 2818 

ISO 3167  siehe DIN EN ISO 3167 

ISO 10724-1  siehe DIN EN ISO 10724-1  

ISO 11403-3  siehe DIN EN ISO 11403-3  

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 527-2:1996-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Text redaktionell überarbeitet; 

b) Normative Verweisungen angepasst; 

c) Im Abschnitt 3 und Abschnitt 4 wurde die Reihenfolge geändert; 

d) Abschnitt 6.1 überarbeitet; 

e) Abschnitt 6.5 hinzugefügt; 

f) Abschnitt 11 wurde als Annex B neu eingeführt;  

g) Tabelle 1 überarbeitet;  

h) Anhang B (Angabe der Präzision) neu eingeführt. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 293, Kunststoffe — Formgepresste Probekörper aus Thermoplasten 

DIN EN ISO 294-1, Kunststoffe — Spritzgießen von Probekörpern aus Thermoplasten — Teil 1: Allgemeine 
Grundlagen und Herstellung von Vielzweckprobekörpern und Stäben 

DIN EN ISO 294-2, Kunststoffe — Spritzgießen von Probekörpern aus Thermoplasten — Teil 2: Kleine 
Zugstäbe 

DIN EN ISO 294-3, Kunststoffe — Spritzgießen von Probekörpern aus Thermoplasten — Teil 3: Kleine Platten 

DIN EN ISO 295, Kunststoffe — Pressen von Probekörpern aus duroplastischen Werkstoffen 

DIN EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsätze 

DIN EN ISO 2818, Kunststoffe — Herstellung von Probekörpern durch mechanische Bearbeitung 

DIN EN ISO 3167, Kunststoffe — Vielzweckprobekörper 

DIN EN ISO 10724-1, Kunststoffe — Spritzgießen von Probekörpern aus duroplastischen rieselfähigen 
Formmassen (PMC) — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Herstellung von Vielzweckprobekörpern 

DIN EN ISO 11403-3, Kunststoffe — Ermittlung und Darstellung vergleichbarer Vielpunkt-Kennwerte — Teil 3: 
Umgebungseinflüsse auf Eigenschaften 
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