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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 5398-1:2017) wurde vom Technischen Komitee „International Union of Leather 
Technologists and Chemists Societies (IULTCS)“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 289 „Leder“ erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-52 AA „Chemische 
Prüfverfahren für Leder“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 2418 siehe DIN EN ISO 2418 
ISO 3696 siehe DIN ISO 3696 
ISO 4044 siehe DIN EN ISO 4044 
ISO 4047 siehe DIN EN ISO 4047 
ISO 4684 siehe DIN EN ISO 4684 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 5398-1:2007-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Verweisung auf ISO 4044 zur Probenvorbereitung in Abschnitt 5, anstelle zermahlenes Leder zu 
spezifizieren; 

b) Norm redaktionell überarbeitet. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 2418, Leder — Chemische, physikalische und mechanische Prüfungen und Echtheitsprüfungen — 
Probenahmestelle 

DIN EN ISO 4044, Leder — Chemische Prüfungen — Vorbereitung von Proben für chemische Untersuchungen 

DIN EN ISO 4047, Leder — Bestimmung der sulfatierten Gesamtasche und der sulfatierten wasserunlöslichen 
Asche 

DIN EN ISO 4684, Leder — Chemische Prüfungen — Bestimmung flüchtiger Substanzen 

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke; Anforderungen und Prüfungen 
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— Leerseite — 
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Leder — Chemische Bestimmung des Chromoxidgehalts — Teil 1: 
Gehaltsbestimmung durch Titration (ISO/DIS 5398-1:2017) 

Cuir — Dosage chimique de l'oxyde de chrome — Partie 1 : Quantification par titrage (ISO/DIS 5398-1:2017) 

Leather — Chemical determination of chromic oxide content — Part 1: Quantification by titration (ISO/DIS 5398-
1:2017) 

 

ICS:   

Deskriptoren:   
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 5398-1:2017) wurde vom Technischen Komitee „International Union of Leather 
Technologists and Chemists Societies (IULTCS)“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 289 „Leder“ erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN ISO 5398-1:2007 ersetzen. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 5398-1:2017 wurde von CEN als prEN ISO 5398-1:2017 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 

E DIN EN ISO 5398-1:2017-08 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN ISO 5398-1:2017-08

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-5398-1-2017-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-5398-1-2017-08

