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Entwurf

Allgemeine Priifmethoden fiir Pigmente und Fiillstoffe -

Teil 22: Vergleich der Bestindigkeit von Pigmenten gegen Ausbluten
(ISO 787-22:1980);

Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 787-22:2016

General methods of test for pigments and extenders -
Part 22: Comparison of resistance to bleeding of pigments (ISO 787-22:1980);
German and English version prEN ISO 787-22:2016

Méthodes générales d’essai des pigments et matieres de charge -
Partie 22: Comparaison de la résistance au saignement des pigments (ISO 787-22:1980);
Version allemande et anglaise prEN ISO 787-22:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-03-03 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an npf@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Pigmente und Fiillstoffe (NPF), 10772 Berlin,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 787-22:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 256 ,Pigments,
dyestuffs and extenders” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 298 ,Pigmente und
Fiillstoffe“, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 078-00-03-AA ,Allgemeine
Priifverfahren fiir Farbmittel und Fiillstoffe” im DIN-Normenausschuss Pigmente und Fiillstoffe (NPF).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung der prEN ISO 787-22
beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien

auch fiir den englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 3668 siehe DIN EN ISO 3668

Die Normenreihe DIN (EN) ISO 787 besteht unter dem allgemeinen Titel Allgemeine Priifverfahren fiir
Pigmente und Flillstoffe aus den folgenden Teilen:

Teil 1: Farbvergleich von Pigmenten (DIN EN ISO)

Teil 2: Bestimmung der bei 105 °C fliichtigen Anteile (DIN EN ISO)

Teil 3: Bestimmung der wasserldslichen Anteile — HeifSextraktionsverfahren (DIN EN ISO)

Teil 4: Bestimmung der Aciditcdt oder Alkalitat des wdssrigen Extraktes (DIN EN ISO)

Teil 5: Bestimmung der Olzahl (DIN EN I1SO)

Teil 7: Bestimmung des Siebriickstandes — Wasserverfahren — Handsplilverfahren (DIN EN ISO)
Teil 8: Bestimmung der wasserldslichen Anteile — Kaltextraktionsverfahren (DIN EN 1SO)

Teil 9: Bestimmung des pH-Wertes einer wdssrigen Suspension (DIN EN 1SO)

Teil 10: Bestimmung der Dichte — Pyknometerverfahren (DIN EN ISO)

Teil 11: Bestimmung des Stampfvolumens und der Stampfdichte (DIN EN ISO)

Teil 13: Bestimmung der wasserléslichen Sulfate, Chloride und Nitrate (DIN EN ISO)

Teil 14: Bestimmung des spezifischen Widerstandes des wdssrigen Extraktes (DIN EN ISO)

Teil 15: Vergleich der Bestdndigkeit bei Belichtung von Buntpigmenten dhnlichen Typs (DIN EN ISO)

Teil 16: Bestimmung der relativen Farbstdrke (oder des Fdrbedquivalentes) und der Farbe in Weifsaufhellung
von Buntpigmenten — Visuelles Vergleichsverfahren (DIN EN ISO)

Teil 17: Vergleich des Aufhellvermdgens von Weifspigmenten (DIN EN ISO)
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Teil 18: Bestimmung des Siebriickstandes — Mechanisches Sptilverfahren (DIN EN 1SO)

Teil 19: Bestimmung von wasserldslichen Nitraten (Salicylsdure-Verfahren) (DIN EN 1SO)

Teil 21: Vergleich der Hitzebestdndigkeit von Pigmenten unter Verwendung eines Einbrennmittels (DIN EN ISO)
Teil 22 : Vergleich der Bestdndigkeit von Pigmenten gegen Ausbluten (DIN EN ISO)

Teil 23: Bestimmung der Dichte (unter Verwendung einer Zentrifuge zum Entfernen eingeschlossener Luft)
(DIN EN ISO)
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 3668, Beschichtungsstoffe — Visueller Vergleich der Farbe von Beschichtungen
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prEN ISO 787-22:2016
CEN/TC 298

Sekretariat: DIN

Allgemeine Priifmethoden fiir Pigmente und Fiillstoffe — Teil 22: Vergleich
der Bestiandigkeit von Pigmenten gegen Ausbluten (ISO 787-22:1980)

Méthodes générales d'essai des pigments et matiéres de charge — Partie 22 : Comparaison de résistance au
saignement des pigments (1SO 787-22:1980)

General methods of test for pigments and extenders — Part 22: Comparison of resistance to bleeding of pigments
(IS0 787-22:1980)
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