
DEUTSCHE NORM Entwurf November 2001

Hochbau

Fugendichtstoffe
Bestimmung der Zugfestigkeit (Dehnung bis zum Bruch)

(ISO/DIS 8339:2001)   Deutsche Fassung prEN ISO 8339:2001 EN ISO 8339

ICS 91.100.50

Building construction  Sealants  Determination of tensile properties
(Extension to break) (ISO/DIS 8339:2001);
German version prEN ISO 8339:2001

Construction immobilière  Mastics  Détermination des proriétés de
déformation sous traction (Extension à rupture) (ISO/DIS 8339:2001);
Version allemande prEN ISO 8339:2001

Einsprüche bis 2001-12-31

Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN 28339:1991-05

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 59/SC 8 "Fugendichtstoffe" erarbeitet,
dessen Sekretariat von Deutschland gehalten wird.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 28339:1991-05 wurden folgende nderungen vorgenommen:

Dieser Norm-Entwurf wurde lediglich redaktionell überarbeitet.

Fortsetzung 8 Seiten prEN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
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Dokument-Typ:   Europäische Norm
Dokument-Untertyp:   
Dokumentstufe:   Parallele Umfrage
Dokumentsprache:   D

CEN TC 

Datum:  2001-08

prEN ISO 8339:2001

CEN TC 

Sekretariat:   

Hochbau � Fugendichtstoffe � Bestimmung der Zugfestigkeit (Dehnung
bis zum Bruch) (ISO/DIS 8339:2001)

Construction immobilière � Mastics � Détermination des propriétés de déformation sous traction (Extension à
rupture)(ISO/DIS 8339:2001)

Building construction � Sealants � Determination of tensile properties (Extension to break)(ISO/DIS 8339:2001)

ICS:  

Deskriptoren:  

Full document details: E DIN EN ISO 8339:2001-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-8339-2001-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-8339-2001-11

