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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 8502-2:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 „Paints and 
Varnishes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 „Lacke und Anstrichstoffe“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 002-00-10-04 UA 
„Oberflächenvorbereitung und -prüfung“ im Arbeitsausschuss NA 002-00-10 AA „Korrosionsschutz von 
Stahlbauten“ des Normenausschusses Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN. 

DIN EN ISO 8502, Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — 
Prüfungen zum Beurteilen der Oberflächenreinheit, besteht aus folgenden Teilen: 

  Teil 2: Laborbestimmung von Chlorid auf gereinigten Oberflächen  

  Teil 3: Beurteilung von Staub auf für das Beschichten vorbereiteten Stahloberflächen (Klebeband-
Verfahren) 

  Teil 4: Anleitung zum Abschätzen der Wahrscheinlichkeit von Taubildung vor dem Beschichten 

  Teil 5: Messung von Chloriden auf vorbereiteten Stahloberflächen (Verfahren zum Ionennachweis mit 
Prüfröhrchen)  

  Teil 6: Lösen von wasserlöslichen Verunreinigungen zur Analyse — Bresle-Verfahren  

  Teil 9: Feldverfahren zum Bestimmen von wasserlöslichen Salzen durch Leitfähigkeitsmessung  

  Teil 11: Feldverfahren für die Bestimmung von wasserlöslichem Sulfat durch Trübungsmessung 

  Teil 12: Feldprüfung zur titrimetrischen Bestimmung von wasserlöslichen Eisenionen 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen:  
 
ISO 3696 siehe DIN  ISO 3696 

ISO 5943  siehe DIN EN ISO 5943 

ISO 8502-5  siehe DIN EN ISO 8502-5 

ISO 8502-6  siehe DIN EN ISO 8502-6 

ISO 8502-9  siehe DIN EN ISO 8502-9 

ISO 10304-1  siehe DIN EN ISO 10304-1 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Normen/Spezifikationen ISO 9517 und ISO/TR 15235 
gibt es keine nationalen Entsprechungen. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 8502-2:2006-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Norm wurde auf Grund von Gesundheits- und Umweltgefährdung so überarbeitet, dass 
quecksilberhaltige Substanzen nicht mehr zur Prüfung verwendet werden und quecksilberfreie 
Prüfverfahren zur Anwendung kommen; 

b) die Norm wurde redaktionell überarbeitet. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 5943, Käse und Schmelzkäse — Bestimmung des Chloridgehaltes — Potentiometrisches 
Titrationsverfahren  

DIN EN ISO 8502-5, Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — 
Prüfungen zum Beurteilen der Oberflächenreinheit — Teil 5: Messung von Chloriden auf vorbereiteten 
Stahloberflächen (Verfahren zum Ionennachweis mit Prüfröhrchen) 

DIN EN ISO 8502-6, Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — 
Prüfungen zum Beurteilen der Oberflächenreinheit — Teil 6: Lösen von wasserlöslichen Verunreinigungen zur 

Analyse   Bresle-Verfahren 

DIN EN ISO 8502-9, Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen — 
Prüfungen zum Beurteilen der Oberflächenreinheit — Teil 9: Feldverfahren zur Bestimmung von 
wasserlöslichen Salzen durch Leitfähigkeitsmessung 

DIN EN ISO 10304-1, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von gelösten Anionen mittels Flüssigkeits-
Ionenchromatographie — Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat 

DIN ISO 3696, Wasser für analytische Zwecke   Anforderungen und Prüfungen 
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— Leerseite — 
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