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Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN EN 29202:1993-03

Schmuck -
Feingehalt von Edelmetalllegierungen (ISO 9202:2014);
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 9202:2016

Jewellery -
Fineness of precious metal alloys (ISO 9202:2014);
German and English version prEN ISO 9202:2016

Joaillerie -
Titre des alliages de métaux précieux (ISO 9202:2014);
Version allemande et anglaise prEN ISO 9202:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-05-06 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fiir Norm-Entwiirfe
der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort
wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nafuo@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) (Hausanschrift:
Alexander-Wellendorff-Str. 2, 75172 Pforzheim).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prENISO 9202:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 174 ,Jewellery”
(Sekretariat: DIN, Deutschland) der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet. Die
Ubernahme als prEN ISO 9202 erfolgt aufgrund des CEN/BT Beschlusses C137/2015.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 027-04-04 AA ,Analysemethoden”
im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen.

ISO 11210 siehe EDINENISO 11210

ISO 11426 siehe EDINENISO 11426
ISO 11490 siehe EDIN ENISO 11490

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefien, ist die englische Originalfassung der prEN ISO 9202
beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir
den englischen Text.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 29202:1993-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Hinzufligen eines empfohlenen Verfahrens in Tabelle 1;

b) Loésung von Karat in Tabelle 1;

¢) Hinzufligen von Feingehalt in Tabelle 1;

d) Redaktionelle Uberarbeitung der Internationalen Norm.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

[1] EDIN ENISO 11210, Schmuck— Bestimmung von Platin in Platin-Schmucklegierungen —
Gravimetrische Bestimmung durch Fdllung als Diammoniumhexachloroplatinat

[2] E DIN EN ISO 11426, Schmuck — Bestimmung von Gold in Gold-Schmucklegierungen — Dokimastisches
Verfahren

[3] EDINENISO 11427, Schmuck— Bestimmung von Silber in Silberschmucklegierungen —
Volumetrisches (potentiometrisches) Verfahren mit Kaliumbromid

[4] E DIN EN ISO 11490, Schmuck — Bestimmung von Palladium in Palladium-Schmucklegierungen —
Gravimetrische Bestimmung mit Dimethylglyoxim

[5] E DIN EN ISO 11494, Schmuck — Bestimmung von Platin in Platin-Schmucklegierungen — ICP-OES
Verfahren mit Yttrium als internem Standard

[6] E DIN EN ISO 11495, Schmuck — Bestimmung von Palladium in Palladium-Schmucklegierungen —
ICP-OES Verfahren mit Yttrium als internem Standard

[7] ISO 11596, Jewellery - Sampling of precious metal alloys for and in jewellery and associated products
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prEN IS0 9202:2016
CEN/ BT

Sekretariat:

Schmuck — Feingehalt von Edelmetalllegierungen (ISO 9202:2014)
Joaillerie — Titre das alliages de métaux précieux (1SO 9202:2014)

Jewellery — Fineness of precious metal alloys (IS0 9202:2014)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europdische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D
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