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Nationales Vorwort 

Die Internationale Norm ISO 5832-4:2014 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 150 „Implants for 
surgery“, Unterkomitee SC 1 „Materials“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. Bei DIN ist 
hierfür der Arbeitsausschuss NA 027-02-06 AA „Implantatwerkstoffe“ im DIN-Normenausschuss 
Feinmechanik und Optik (NAFuO) zuständig. 

Für die in diesem Dokument zitierte Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm 
hingewiesen: 

ISO 6892-1   siehe DIN EN ISO 6892-1 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung des ISO 5832-4 
entsprechend der diesbezüglich durch ISO erteilten Erlaubnis beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den 
deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen ISO-Text. Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 5832-4:2000-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen wurden aktualisiert; 

b) Dokument wurde redaktionell überarbeitet. 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur 
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Chirurgische Implantate — Metallische Werkstoffe — 
Teil 4: Kobalt-Chrom-Molybdän-Gusslegierung 

Einleitung 

Keiner der bekannten Werkstoffe für chirurgische Implantate hat sich jemals als vollständig frei von negativen 
Reaktionen im menschlichen Körper erwiesen. Langjährige klinische Erfahrungen in der Anwendung mit den 
in diesem Teil der ISO 5832 behandelten Werkstoffen haben jedoch gezeigt, dass ein angemessenes Maß an 
biologischen Reaktionen erwartet werden kann, wenn das Material für geeignete Anwendungen eingesetzt 
wird. 
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