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C
T NUMBER

SPECIFICATION TITLE

REVISED
DATE

ACTIVITIES

AEFGJ|IPRSUZ

WSD-M2D440-A

WSD-M2D440-A2

WSD-M2D440-A3

WSD-M2D441-A

WSP-M2D442-A
WSK-M2D444-A

WSE-M2D445-A

WSD-M2D446-A1

WSD-M2D446-A2

WSD-M2D447-A

WSD-M2D447-A2

WSD-M2D447-A3

WSD-M2D447-A4

WSD-M2D448-A

WSD-M2D448-A2

WSE-M2D451-A

WSA-M2D451-A2

WSB-M2D452-A

WSB-M2D452-A2

WSB-M2D452-A3

WSD-M2D453-A

WSP-M2D455-A

FLUOROELASTOMER (FKM), OXYGENATED/OXIDIZED FUEL
RESISTANT, METHANOL RESISTANT, 80 IRHD

HARDNESS, FUEL RAIL SEAL IN INJECTION SYSTEMS,
RECYCLING SYMBOL: >FPM<

FLUOROELASTOMER (FPM), OXYGENATED/OXIDIZED FUEL
RESISTANT, METHANOL RESISTANT, 70 IRHD HARDNESS
RECYCLING SYMBOL: >FPM< (SHOWN ON WSD-M2D440-A)

FLUOROELASTOMER (FKM), OXYGENATED/OXIDIZED, FUEL
RESISTANT, METHANOL RESISTANT, 75 IRHD HARDNESS
RECYCLING SYMBOL: >FKM<

THERMOPLASTIC ELASTOMER (TEO) POLYOLEFIN, EPDM RUBBER
MODIFIED, RECYCLING SYMBOL: >TEO<

FLUOROELASTOMER (FPM), OIL SEAL, O-RING, RECYCLING SYMBOL: >FPM<

ETHYLENE/ACRYLIC (AEM) RUBBER, ROTATING SHAFT OIL
SEAL, ROTATING SHAFT OIL SEALS IN MANUAL
TRANSMISSIONS, RECYCLING SYMBOL: >AEM<

SILICONE (VMQ) RUBBER, COOLANT RESISTANT, LOW
VOLATILE, LONG LIFE GASKET, WATER PUMP MOUNTING
GASKET, RECYCLING SYMBOL: >VMQ<

POLYURETHANE (PUR) FOAM, ACOUSTICAL, ENGINE
COMPARTMENT NOISE INSULATOR FOR TRANSIT,
RECYCLING SYMBOL: >PUR<

POLYURETHANE (PUR) FOAM, ACOUSTICAL, ENGINE
COMPARTMENT NOISE INSULATOR FOR TRANSIT,
RECYCLING SYMBOL: >PUR< (SHOWN ON WSD-M2D446-A1)

ETHYLENE/ACRYLIC (AEM) RUBBER, OIL AND ACIDIC AQUEOUS
CONDENSATE RESISTANT, 70 HARDNESS, RECYCLING
SYMBOL: >AEM<

ETHYLENE/ACRYLIC (AEM) RUBBER, OIL AND ACIDIC AQUEOUS
CONDENSATE RESISTANT, 80 HARDNESS, RECYCLING
SYMBOL: >AEM< (SHOWN ON WSD-M2D447-A)

ETHYLENE/ACRYLIC (AEM) RUBBER, OIL RESISTANT, 60
HARDNESS, RECYCLING SYMBOL: >AEM< (SHOWN ON
WSD-M2D447-A)

ETHYLENENINYL ACETATE RUBBER, HEAT AND OIL RESISTANT
50 HARDESS, RECYCLING SYMBOL: >AEM<

POLYACRYLIC RUBBER (ACM), HOT AIR, HOT OIL AND
COMPRESSION STRESS, RELAXATION RESISTANT, 50
IRHD, RECYCLING SYMBOL: >ACM<

POLYACRYLIC (ACM) RUBBER, HOT AIR, HOT OIL AND
COMPRESSION STRESS RELAXATION RESISTANT, 65
IRHD, RECYCLING SYMBOL: >ACM< (SHOWN ON
WSD-M2D448-A)

HYDROGENATED NITRILE (HNBR) RUBBER, RECYCLING SYMBOL: >HNBR<

HYDROGENATED NITRILE (HNBR) RUBBER, RECYCLING SYMBOL: >HNBR<
THERMOPLASTIC ELASTOMER (TEEE) MOLDING COMPOUND,

INTERIOR, AIRBAG DOOR APPLICATIONS, RECYCLING

SYMBOL: >TEEE<

THERMOPLASTIC ELASTOMER (TEEE), MOLDING COMPOUND,
INTERIOR, RECYCLING SYMBOL: >TEEE< (SHOWN ON
WSB-M2D452-A)

THERMOPLASTIC ELASTOMER (TEEE), MOLDING COMPOUND,
INTERIOR, RECYCLING SYMBOL: >TEEE< (SHOWN ON
WSB-M2D452-A)

RUBBER, SILICONE (VQM), VERY HIGH TEMPERATURE
RESISTANT, RECYCLING SYMBOL: >VMQ<

FLUOROELASTOMER (FPM), OIL RESISTANT, ROTATING SHAFT
OIL SEAL, RECYCLING SYMBOL: >FPM<
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T DATE [AEFGJ[PRSUZ
WSP-M2D455-A2 FLUOROELASTOMER (FPM), OIL RESISTANT ROTATING SHAFT 1997 02 13 P
OIL SEAL, RECYCLING SYMBOL: »FPM< (SHOWN ON
WSP-M2D455-A)
WSB-M2D456-A POLYURETHANE (PUR) FOAM, CAST, INSTRUMENT PANEL 1994 10 08| A
INSULATORS, RECYCLING SYMBOL: >PUR<
WSK-M2D458-A FLUOROELASTOMER (FPM) ELASTOMER, ROTATING SHAFT OIL 1991 02 01| A
SEAL, RECYCLING SYMBOL: >FPM<
WSK-M2D459-A  POLYACRYLIC (ACM) ELASTOMER, ROTATING SHAFT OIL SEAL, 1993 12 01| A p
RECYCLING SYMBOL: >ACM<
WSK-M2D459-A2 POLYACRYLIC (ACM) RUBBER, ROTATING SHAFT OIL SEAL, 1993 12 01| A
RECYCLING SYMBOL: >ACM< (SHOWN ON WSK-M2D459-A)
WSK-M2D460-A POLYURETHANE (PUR) FOAM, SLAB STOCK, RECYCLING SYMBOL: >PUR< 1993 09 01| A f j
WSB-M2D462-A1 THERMOPLASTIC ELASTOMER CHLORINATED ETHYLENE (TECE), 1997 11 21| A g
60 DUROMETER, EXTERIOR, RECYCLING SYMBOL: >TECE<
WSB-M2D462-A2 THERMOPLASTIC ELASTOMER, CHLORINATED ETHYLENE (TECE), 1997 11 21| A
70 A DUROMETER, EXTERIOR ONLY, RECYCLING
SYMBOL: >TECE< (SHOWN ON WSB-M2D462-A1)
WSB-M2D462-A3  THERMOPLASTIC ELASTOMER, CHLORINATED ETHYLENE (TECE), 1997 11 21|A
80 A HARDNESS, RECYCLING SYMBOL: >TECE<
WSH-M2D463-A  HYDROGENATED NITRILE BUTADIENE (HNBR) RUBBER, 2000 04 26 F
REFRIGERANT AND OIL RESISTANT O'RING, RECYCLING
SYMBOL: >HNBR<
WSS-M2D463-A2 HYDROGENATED NITRILE BUTADIENE RUBBER (HNBR) SUPERIOR 2000 04 26 F
COMPRESSION SET,, REGRIGERANT AND OIL RESISTANT
O-RINGS, (SHOWN ON WSH-M2D463-A)
WSP-M2D465-A POLYACRYLIC (ACM) ELASTOMER, AUTOMATIC TRANSMISSION 1992 02 26 P
CLUTCH PISTON SEAL, RECYCLING SYMBOL: >ACM<
WSB-M2D467-A THERMOPLASTIC POLYOLEFIN (TPO) MOLDING COMPOUND, 85 1991 05 16| A
DUROMETER A HARDNESS, INTERIOR, RECYCLING
SYMBOL: >PP+EPDM<
WSE-M2D468-A1 TUBING, VACUUM, FLEX FUEL, OXIDIZED FUEL RESISTANT, 1998 02 09 E
WSE-M2D470-A1  DUCT, EPDM, MOLDED AIR INTAKE, RECYCLING SYMBOL: >EPDM< 1996 10 30
WSE-M2D470-A2  DUCT, CHLORINATED POLYETHYLENE, MOLDED AIR INTAKE, 1996 10 30 g
RECYCLING SYMBOL: >CPE< (SHOWN ON WSE-M2D470-A1)
WSE-M2D470-A3 DUCT, CHLOROSULFONATED POLYETHYLENE, MOLDED AIR 1996 10 30 E g
INTAKE, RECYCLING SYMBOL: >CSM< (SHOWN ON
WSE-M2D470-A1)
WSE-M2D470-A4 DUCT, EPICHLOROHYDRIN, MOLDED AIR INTAKE, RECYCLING 1996 10 30 E g
SYMBOL: >ECO< (SHOWN ON WSE-M2D470-A1)
WSS-M2D470-A5 EPDM, LOW OIL SWELL, MOLDED AIR INTAKE, DUCT, 1996 10 30 eFg
RECYCLING SYMBOL: >epdm< (SHOWN ON
WSE-M2D472-A SILICONE (VMQ) RUBBER, MEDIUM DUROMETER, LOW 1994 (09 29 E
VOLATILES, LONG LIFE GASKET, RECYCLING
SYMBOL: >VMQ<
WSE-M2D472-A2  SILICONE (VMQ) RUBBER, MEDIUM DUROMETER, LOW 1994 09 29| E
VOLATILES, LONG LIFE GASKET, RECYCLING
SYMBOL: >>VMQ<< (SHOWN ON WSE-M2D472-A)
WSD-M2D474-A1 THERMOPLASTIC ELASTOMER (TES+TPUR) STYRENE BLOCK 1993 06 07| A f
COPOLYMER, THERMOPLASTIC POLYURETHANE BLEND, 72
DUROMETER A HARDNESS, EXTERIOR, RECYCLING
SYMBOL: >TES+TPUR<
WSS-M2D474-A2 THERMOPLASTIC ELASTOMER (TES) STYRENE BLOCK COPOLYMER 2000 03 30| A
60 DUROMETER A HARDNESS, EXTERIOR, RECYCLING
SYMBOL: >TES<
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