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1 Introduction 
 

1 Einleitung 

1.1 Purpose 
This test procedure shall be used for the determina-
tion of the apparent density of flexible cellular and 
related materials (rubberised hair, rubberised coco-
nut fibres, mats, felts etc.) 

 
1.1 Zweck  
Dieses Prüfverfahren dient zur Bestimmung der 
Rohdichte von Schaumstoffen und anderen Pol-
sterwerkstoffen wie Gummihaar, Gummikokos, 
Watten, Vliese, Filze, u.s.w. 

1.2 Foreword 
N.a. 

 
1.2 Vorwort 
N.a. 

1.3 Applicability 
For parts made of above mentioned materials. 

 
1.3 Anwendbarkeit 
Auf alle Teile aus o.g. Werkstoffen. 

1.4 Definitions 
Apparent Density 

The apparent density is the quotient of the mass 
and the volume of a material. The volume is calcu-
lated from the dimensions of the test piece and in-
cludes internal cavities etc. 

 
1.4 Definitionen 
Rohdichte 

Die Rohdichte ist der Quotient aus der Masse und 
dem Volumen, das die Hohlräume einschließt. Das 
Volumen wird durch die Abmessungen des Probe-
körpers bestimmt. 

1.5 References  1.5 Referenzen 

1.5.1 Order of Precedence 

In the event of a conflict between the text of the test 
procedure and the documents cited herein, the text 
of the test procedure takes precedence. Nothing in 
the test procedure, however, supersedes applicable 
laws and regulations unless a specific exemption 
has been obtained. 

Remark: In the event of a conflict between the 
English and the domestic language, the English 
language shall take precedence. 

 1.5.1 Rangfolge der Dokumente 

Im Falle eines Widerspruchs vom Text dieses 
Prüfverfahrens und den Dokumenten, die in dem 
Prüfverfahren enthalten sind, hat der Text des 
Prüfverfahrens Vorrang. Falls keine Ausnahmen 
vereinbart wurden, darf das Prüfverfahren keine 
anzuwendenden Gesetze und Regelungen außer 
Kraft setzen. 

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen 
dem englischen und dem landessprachlichen Text, 
ist der englische Text ausschlaggebend. 

1.5.2 Government Documents  1.5.2 Staatliche Dokumente 

1.5.2.1 Legal documents 
N.a. 

 1.5.2.1 Gesetzliche Dokumente 
N.a. 

1.5.2.2 Standards  1.5.2.2 Normen 
1.5.2.2.1 International 
N.a.  

 1.5.2.2.1 Internationale 
N.a. 

1.5.2.2.2 Regional 
N.a. 

 1.5.2.2.2 Regionale 
N.a. 

Copyright General Motors Europe 
Provided by IHS Markit under license with GME Licensee=/, User=, 

Not for Resale, No reproduction or networking permitted without license from IHS

--`,,```,,,,````-`-`,,`,,`,`,,`---

Full document details: GM 60283 PART 1 2010

http://www.avadocuments.com/doc/gm-60283-part-1-2010
http://www.avadocuments.com/doc/gm-60283-part-1-2010

