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I 

Mate ri al - 
Bezeichnung : Fett für Schiebedach 

Vetwendung : Für die Befettung der Schiebedächer beim Teilelieferanten 
(gemäß Konstruktionszeichnung und Stückliste). 

Allgemeine 
Beschreibung : Schmierfett auf Basis Calziumseife/Mineralö1. 

Anforderungen 

I. Konsistenz 
(DIN 51 818) 

2. Tropfpunkt 
(DIN I S 0  2176) 

NLGI-Klasse: 1 bis 2 

OC: über+140 

3. Wasserbeständigkeit 
(DIN51 807) Bewertungsst.: max. 0-40 

Bewertungsst.: m a .  1-90 

4. Gebrauchstemperatur O C :  - 4 0  bis + 100 

5. Korrosionsschutz- 
e i g e nsc haft e n 
(DIN 51 802) Kor r os i o n sg rad : 0/0 

6. Fließdruck (DIN 51 805) 
bei -40°C mbar: max. 1200 

7. Verdickertyp : Calziumseife 

8. Grundöl : Mineralöl 

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0257 Gebindegröße bestimmt Teilelieferant. 

Hinweis für . 
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das 

vollständig ausgefüllte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern. 
(VD A-B I att 4787) 

Ferner ist ein Material-Prüfbericht beizufugen, aus dem die gemäß Abprü- 
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich 
sind. 

Für den Serienbedarf muß der Lieferant die Verantwortung dafür überneh- 
men, daB.die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfüllt und 
keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden. 
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Diese Garantie muß unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei- 
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefügten 
Prüfzeugnis bestätigt werden. Jegliche Materialveränderung ist der 
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veränderten Mate- 
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zuständigen Abteilungen 
des TDC erfolgen. 

Lagerung 

Gefahrklasse : 

Unfall 
Verhütung 

Gef a h rctoff - 
Verordnung : 

Umweltschutz: 

Transport- 
Vorschriften : 

Abweichende 
gesetzliche 
Vorschriften : 

gemäß VLwF 

Keine (VbF) 

Vergleiche "Merkblatt Mineralölwirtschaftsverband über den Umgang mit 
Schm i erm i t te I n". 

N icht kennze ichnung s pf I ichtig gemäß Arb Stom 

G efa h rs t off - 
Gefa h rens y m bo I - 
Hinweis auf bes. Gefahren : - 
Sicherheitsratschläge - 
Wasserqefährdendes Material 

Abfa I I bes e i t i sung 

Ver bot ene Mat er ia I-Best andt e i I e 

Beachte Betr.richt1. 46011 Punkt 3.9 

Beachte Betr.richt1. 440 
(siehe Rückständeverzeichnis) 

si e he techn. Liefer bed i ng ung en 
(QU O00 ...) 

nicht reglementiert 

Bei Verwendung in anderen Ländern sind für die angeführten Vorschriften 
die in den betreffenden Ländern gültigen Gesetze und andere Richtlinien 
zu beachten. 
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