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Page 18

42 Durée

Page 24

152 Durée

Page 30

26 2 Durée

Ajouter a la fin de chacun de ces paragiaphes le texte suivant

dune a basse
ne la stabilité

Dans le cas ot le but de la méthode d’essai consiste uniqguement & montrer q
température, I'épreuve peut étre limitée 4 la durée nécessaire pour que le spéci
thermique Cette durée ne doit en aucun cas étre inférieure a 30 min

Page 19

4 2 Duration

Page 25
152 Duration Q
Page 31 %

aend of each of these sub-clauses

26 2 Duration

Add the following téx

If the only intention of the testing procedure is to show whether the specimen will function at low temperature,
the conditioning may be limited to a time such that the specimen under test has reached temperature stability
In no case shall the duration be less than 30 min
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