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Page 6

1.1 Généralités

Dans la première phrase ajouter: ou rapide après lente.

A la fin de cette phrase ajouter: (voir les paragraphes 8.2.2 et 8.2.8).

Page 8

5.2 Association préférentielle de valeurs de température, de pression atmosphérique et de durée

Remplacer le texte du paragraphe existant par ce qui suit:

Température
(°C)

Pression atmosphérique Durée
(h)(kPa) (mbar)

155 4 40 2
85 4 40 2

155 15 150 2
85 15 150 2
55 15 150 2
55 25 250 2
55 40 400 2
55 55 550 2; 16
55 70 700 2;16
40 55 550 2

Pages 10 et 12

Paragraphes 8.2.2 et 8.2.8

A la fin de ces paragraphes, ajouter la note suivante:

Note. — La vitesse maximale de variation de température de 1 °C/min n'est pas applicable aux spécimens qui peuvent
supporter un choc thermique, par exemple, les spécimens qui peuvent normalement supporter l'essai de variations
rapides de température Na ou Nc.

Page 14

12. Renseignements que doit fournir la spécification particulière

Au point e), ajouter la condition suivante:

..., si la variation de température doit être rapide ou lente;
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