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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a
I’établissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
&tre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEIl et en
consultant les documents ci-dessous:

® Bulletindela CEI
® Annuairedela CEl

©® Catalogue des publications de la CE1

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEl: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI), qui est établie sous forme de cha-
pitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index général
étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peu-
vent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente Qublivg
tion ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littérau

Pour les symboles graphiques, $
d’usage général approuvés par la CE
— la Publication 27 de

en électrotechnique;

— la Publication 117 de la €%
mandés.

Publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

Lattention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couver-

ture, qui énumeére les publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following I EC sources:

® [EC Bulletin
® [EC Yearbook

® Catalogue of IEC Publicati

Published yearly

Terminology

rred to 1 EC Publica-
tion 50: Internatio

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the TEC for general use, readers are referred to:

— 1EC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— TEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from [EC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publica-
tion.

1 E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back

cover, which lists IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTIVITE DES FILS EN ALUMINIUM ECROUI DUR INDUSTRIEL
POUR CONDUCTEURS ELECTRIQUES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles pz “omités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tougs fes Confitédpationaux adoptent

par la spécification internationale du cuivre (Publication n® 28 de la G EN) est vequ renfarCer I’ 0p1mon qu’un document
analogue pour "aluminium serait aussi d’'une grande utilité. t As que @dlsc sions s’ouvrirent au sein du Comité

Contrairement a ce qui se passe pour le cuivre, [e
haute pureté disponible, et ne sont pas utilisés a I’éha

écroui dur Il's ensuxt que la résistivité des f1]s vafie suivant 1 étal, les conditions de transformation et le degré

\ es Wdifférgnts pays producteurs ont-ils adopté des normes
nationales de résistivité convenap gutes font état d’une résistivité plus élevée que celle
du métal recuit du titre le plus Aprés une discussion trés poussée, le Comité s’est rendu
compte qu’il serait peu réaljste ¢ ander une valeur normalisée de résistivité pour les fils en

En définitive, lorgune eumon dy
étudié les valeurs d ivifé
retenir deux valeurs™urde axi éception des produits en usine, et une valeur pour le calcul de la résis-
= comme norme par les pays qu1 le desnerawnt On estlma que cette

On procéda donc a I'élaboration du texte a imprimer en tant que Recommandation de la CE1, mais avant que la publi-
cation ait pu paraitre i} devint apparent qu’il était possible d’arriver a un plus large accord. L'impression fut retardée et, lors
de la réunion de Stockholm en juillet 1958, on examina une proposition pour une valeur modifiée de résistivité maximum. A
la suite de cette réunion, cette valeur fut soumise aux Comités nationaux en octobre 1958 pour approbation suivant la
Procédure des Deux Mois.

Lors de ce vote définitif, les 17 pays suivants ont donné leur accord explicite a la publication:

Allemagne Etats-Unis d’Amérique Norvege
Autriche Finlande Roumanie
Brésil France Royaume-Uni
Canada Israél Suéde
Danemark Italie Suisse
Espagne Japon
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