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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODE RECOMMANDEE POUR DETERMINER L’INDICE DE
RESISTANCE AU CHEMINEMENT DES MATERIAUX ISOLANTS SOLIDES
DANS DES CONDITIONS HUMIDES

. PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de 1a C E I en ce qui concerne les questions techniques, préparésyar des Comités d’Etudes

gitement en faveur de la publication de la premiére édition:

Japon

Norveége

Pays-Bas

D anemark Royaume-Uni

Finlande Suéde

France Union des Républiques Socialistes Soviétiques

et & Tel-Aviv en 1966, la suite de cette derniére réunion, un projet définitif fut soumis a "approbation des Comités nationaux
suivant la Régle des Six Mois en juin 1967.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication des paragraphes 2.1, 3.1, 3.2, 5.1 a S4 et de

Particle 4:
Afrique du Sud Japon
Allemagne Pays-Bas
Australie Royaume-Uni
Belgique Suéde
Canada Suisse
Danemark Tchécoslovaquie
Finlande Turquie
France Yougoslavie
Israél
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