NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 112
STANDARD Troisiemo édon

1979

N

noist conditions

Numéro de référence
Reference number
CEIVIEC 112: 1979

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60112 1979


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60112-1979
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60112-1979

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin quil reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL

Les renseignements relatifs & ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

e Bulletin de la CEI

® Annuaire de la CEIl
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de gk

complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEL.

Pour les symboles S
signes d'usage général’ ap

consultera:

et pour les appareils électromédicaux,

~ la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.
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Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

e |EC Bulletin
e |EC Yearbook

separate chapters each dealing
. Full details of the IEV will be
. See also the IEC Multilingual

ave either been taken from the IEV or have been
cifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

~ |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— IEC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODE POUR DETERMINER LES INDICES DE RESISTANCE ET DE
TENUE AU CHEMINEMENT DES MATERIAUX ISOLANTS SOLIDES
DANS DES CONDITIONS HUMIDES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les question techniques\préparés pas des Comités d’Etude
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expririeht dans\la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agrée e ¢ omités nationaux.

La présente norme a été établie p

A : Essais de courte durée, du Comité d’Etudes
No 15 de la CEI: Matériaux isolants :

Des projets furent discuts 5 i efiues 3 Zurich en 1973 et 4 Toronto en 1976. A la suite
de cette derpi€re i RIrOj <
Comités nat i : 531X Mois en juin 1976.

Norvége

Pologne

Roumanie

Royaume-Uni

Suéde

Suisse

Danemark Tchécoslovaquie

Egypte Turquie

France Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Japon Yougoslavie A

Les Etats-Unis d’Amérique ont voté contre la publication de cette révision objectant que ’emploi de
deux solutions d’essai conduirait & deux séries de résultats différents et pouvant préter a confusion.

Autre publication de la CEI citée dans la présente norme :

Publication ne 587: Méthode d’essai pour évaluer la résistance au cheminement et & I’érosion des matériaux isolants
électriques utilisés dans des conditions ambiantes sévéres.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHOD FOR DETERMINING THE COMPARATIVE AND THE PROOF
TRACKING INDICES OF SOLID INSULATING MATERIALS
UNDER MOIST CONDITIONS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the 1 EC on technical matters, prepared by Technical Conmittees on which all the

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted™k ationa itt€es in that

sense.
3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish/that\a ittees should adopt
the text of the I EC recommendation for their national rules in so far as national conditions will pe it. Any divergence
between the 1E C recommendation and the corresponding national as far as possible, be clearly indicated

in the latter.

This standard has been prepared by Sub- nittee rt-time Tests, of IEC Technical Com-

Drafts were discussed alt t peti eld i ich-in 1973 and in Toronto in 1976. As a result bf
this latter meeting, g/ aft, Document ffice)32, was submitted to the National Committees
for approval under i 1

The following countxie

Norway

Poland

Romania

South Africa (Republic of)

Sweden

Switzerland

Egypt Turkey

France Union of Soviet Socialist Republics
Germany United Kingdom

Japan Yugoslavia

The United States of America voted against the publication of this revision objecting that the use of
two test solutions would lead to two different and confusing sets of ratings.

Other IEC publication quoted in this standard :

Publication No. 587: Test Method for Evaluating Resistance to Tracking and Erosion of E]ectrxcal Insulating Materlals
Used under Severe Ambient Conditions.
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