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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il refiete 'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEl

Les renseignements relatifs & ces révisions, a l'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

e Bulletin de la CEIl

¢ Annuaire de la CEIl
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui conceme la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEIl), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets sur ie VE! peuvent étre obtenus sur demande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEL.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEl, le lecteur
consultera:

— la CEl 27: Symboles littéraux a utiliser en électro-
technique;

—~ la CEl 417: Symboles graphiques utilisables sur le
matériel. Index, relevé et compilation des feuilles
individuelles;

- laCEl 617: Symboles graphiques pour schémas;
et pour les appareils électromédicaux,

— la CEl 878: Symboles graphiques pour équipements
électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CE! préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication. :

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
refiects current technology.

information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised

editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

e [EC Bulletin

e |EC Yearbook
Published yearly

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

- |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— IEC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODZS D’ESSAI POUR LA DETERMINATION DE LA RESISTANCE
D’ISOLEMENT DES ISOLANTS SOLIDES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de 1a CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager cette unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux ne
possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent ces régles, prennent comme base fondamentale de ces
régles les recommandations de la CEI dans la mesure ou les conditions nationales le permettent.

4) On reconnait qu’il est désirable que ’accord international sur ces questions soit suivi d’un effort pour harmoniser les
regles nationales de normalisation avec ces recommandations dans la mesure ou les condmons nationales le permettent.
Les Comités nationaux s’engagent a user de leur influence dans ce but.

PREFACE

La présente recommandation a été établie par le Comité d’Etudes N° 15: Matériaux isolants.

L’¢étude de méthodes normalisées de mesure des résistivités transversales et superficielles et de la
résistance d’isolement d’un matériau isolant fut entreprise par le Comité d’Etudes N° 15 & Scheveningen
en septembre 1952. On décida alors de traiter les méthodes de mesure en trois parties concernant respecti-
vement la résistivité transversale, la résistivité superficielle et la résistance d’isolement. Les méthodes
recommandées pour la mesure des résistivités transversales et superficielles furent publiées en tant que
recommandations de la CEI dans la Publication 93 (1958).

Un projet relatif aux problémes de mesure de la résistance d’isolement fut soumis aux Comités
nationaux pour approbation suivant la Régle des Six Mois en mars 1960. Des modifications a ce projet
-furent soumises a I’approbation des Comités nationaux suivant la Procédure des Deux Mois en février 1962.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne Japon

Autriche Norvége

Belgique Pays-Bas

Bulgarie Roumanie

Canada Royaume-Uni

Danemark Suéde

Etats-Unis d’Amérique Suisse

France Tchécoslovaquie

Italie Union des Républiques Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF TEST FOR THE DETERMINATION OF THE INSULATION
RESISTANCE OF SOLID INSULATING MATERIALS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which
all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an inter-
national consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in
that sense.

3) In order to promote this international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees having
as yet no national rules, when preparing such rules, should use the JEC recommendations as the fundamental basis
for these rules in so far as national conditions will permit.

4) ‘The desirability is recognized of extending international agreement on these matters through an endeavour to harmonize
national standardization rules with these recommendations in so far as national conditions will permit. The National
Committees pledge their influence towards that end. )

PREFACE

This Recommendation was prepared by Technical Committee No. 15, Insulating Materials.

The study of standardized methods of measurement of the volume and surface resistivities and the
insulation resistance of an insulating material were commenced by Technical Committee No. 15 at Scheve-
ningen in September 1952. It was then decided to treat the methods of measurement in three parts dealing
respectively with volume resistivity, surface resistivity and insulation resistance. The methods recommended
for the measurement of the volume and surface resistivities were issued as an IEC Recommendation in
Publication 93 (1958). '

A draft concerning the methods of measurement of insulation resistance was submitted to the National
Committees for approval under the Six Months’ Rule in March 1960. Amendments to this draft were
submitted to the National Committees for approval under the Two Months’ Procedure in February 1962.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Austria _ Japan

Belgium Netherlands

Bulgaria Norway

Canada : Romania

Czechoslovakia Sweden

Denmark Switzerland

France United Kingdom

Germany Union of Soviet Socialist Republics
Italy United States of America
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METHODES D’ESSAI POUR LA DETERMINATION DE LA RESISTANCE
D’ISOLEMENT DES ISOLANTS SOLIDES

SECTION UN — GENERALITES
1. Domaine d’application

Ces méthodes d’essai ont pour objet la détermination de la résistance d’isolement en ne distinguant
pas les effets respectifs des résistances transversale et superficielle. En raison de la facilité de préparation
des éprouvettes, ces procédés sont particuliérement utiles pour déterminer rapidement des valeurs qui
donnent une indication générale sur la qualité des matériaux quand une grande précision n’est pas
nécessaire. . _ :

2. Définitions
2.1 Résistance d’isolement

La résistance d’isolement entre deux électrodes qui sont en contact avec un échantillon, ou encastrées
dans une éprouvette, est le rapport de la tension continue appliquée aux électrodes au courant global
qui les traverse a2 un moment donné aprés ’application de cette tension. Ce rapport dépend a la fois
de Ia résistance superficielle et de la résistance transversale de I’éprouvette.

3. Portée

3.1 Les méthodes de détermination de la résistance d’isolement des matériaux isolants solides donnent
des valeurs de la résistance qui comprennent globalement la résistance superficielle et la résistance
transversale. Par conséquent, ces méthodes ne donnent pas de constantes bien définies du matériau,

" contrairement aux méthodes recommandées pour la mesure de la résistivité transversale et de la
résistivité superficielle (voir Publication 93 de la CEI). Cependant, elles donnent des valeurs empi-
riques qui peuvent Etre utilisées pour la comparaison de la qualité des différents matériaux isolants.

3.2 Ces méthodes sont trés utiles pour déterminer ’influence de I’humidité sur les matériaux isolants
hydroscopiques pour lesquels le conditionnement modifie de fagon appréciable non seulement les
propriétés superficielles mais aussi les propriétés internes.

4. Equipement d’essai

4.1 La résistance d’isolement peut étre déterminée soit par une méthode de pont, soit en mesurant le
courant et la tension. De bréves descriptions de ces méthodes de mesure sont indiquées a ’article 14 @)
de la Publication 93 de la CEI: Méthodes recommandées pour la mesure des résistivités transver-
sales et superficielles d’un matériau isolant électrique. ‘

4.2 La tension utilisée pour la mesure doit &tre suffisamment stable pour que le courant de charge appa-

raissant quand la tension varie ait une valeur négligeable en regard de celle du courant qui traverse
I’éprouvette. Dans certains cas, cette condition peut nécessiter I’utilisation de batteries.
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