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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GUIDE POUR LA PREPARATION DES METHODES D’ESSAI
POUR L’EVALUATION DE LA STABILITE THERMIQUE
DES MATERIAUX ISOLANTS ELECTRIQUES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CE I en ce qui concerne les questions techniqyes, prép

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréees Ce

3) Dans le but d’encourager cette unification internationale, la CE9
possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent gesse

4) On reconnait qu’il est désirable que 'accord internationa] shir ce§ quiestions'sgit sutvid“un effort pour harmoniser les régles
nationales de normalisation avec ces recommandatio ans 14 es@oﬁ es conditions nationales le permettent. Les

La présente red j i g par le Comité d’Etudes N° 15 de la C E I: Matériaux isolants.

Le trav g § : ¢union tenue a Philadelphie en 1954. A la suite de la réunion
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