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Révision de Ia présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refiéte bien I'état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, & ’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises & jour peuvent étre obtenus
aupres des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

@ Bulletin de lIa CEIX

® Rapport Q’activité de la CEX

Publié annuellement

@  Catalogue des publications de lIa CEX

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera i la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des détails complets sur le
V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente p
ont été soit repris du V.E.L., soit spécifiquement approtyés au
fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

d’usage général approuy

— la Publication 27 de
en électrotechnique ;

~— la Publication 117 de
mandés.

Autres publications de Ta CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumere les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following 1EC sources:

® IEC Bulletin

@® Report on IEC Activities
Published yearly

© Catalogue of IEC Publi
Published yearly

taken from the I.LE.V. or have been specifically
syed for the purpose of this publication.

aphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

—  TEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology ;

— TEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publi-
cation.

Qther IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDUCTEURS ET CABLES ISOLES AU POLYCHLORURE DE VINYLE,
DE TENSION NOMINALE AU PLUS EGALE A 450/750 V

Quatriéme partie: Cables sous gaine pour installations fixes

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 2 ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examineés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme tglles paiNes Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager P'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tods ‘- i ationaux adoptent

4) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indicgti bati esponsabilité n’est
pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme a I'une dgses

PREFACE

Cables électrigues.
La présente publication constitue la quatriéme partie: installations fixes, de la Publication 227 de

au plus égale a 450/750 V. Les autres

— la troisiéme partie: Conducteurs pour inst emme Publication 227-3 de la CE1
— la cinquiéme partie: Cables souples, pubh ;
— la sixiéme partie: Cables g0 gns souples, sera publiée comme Publication 227-6 de la
CEI*,
Cette partie forme, joi i guxiéme parties, la norme compléte pour les cibles sous gaine
pour installations fixes.

La norme co & \f 6 es parti emplace la précédente Publication 227 de la CEI et ses deux com-
pléments 227A

La norme compfietg Publication 227 de la CEI et 4 ses compléments, contient de nombreuses
adjonctions. En pa partie sont additionnels aux types de cibles inclus dans la publication anté-
rieure.

Un projet A enue 4 Oslo en 1976. A la suite de cette réunion, un projet contenant les cinq pre-
miéres paxfies dela document 20B(Bureau Central)70, fut soumis & approbation des Comités nationaux
suivany la

Les Comité aux des, pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de la premiére a la
cinquié

Egypte Norvege

Allemagne Espagne Pays-Bas

Australie Finlande Portugal

Autriche France Royaume-Uni

Belgique Israél Tchécoslovaquie

Brésil Ttalie Turquie

Danemark Japon Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme :
Publications n° 228: Ames des cbles isolés.
332-1: Essais des cables électriques soumis au feu, Premiére partie: Essai effectué sur un cable vertical.

540; Méthodes d’essais pour les enveloppes isolantes et les gaines des cables électriques rigides et souples
(mélanges ¢élastomeéres et thermoplastiques).

* Document 20B(Burcau Central)79 — Projet de révision de la Publication 227B de la CEI— en cours d’approbation suivant
la Régle des Six Mois.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

POLYVINYL CHLORIDE INSULATED CABLES
OF RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V

Part 4: Sheathed cables for fixed wiring

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they areaccepted by the National Committeesin that sense.
3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National i

4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of agproyaland ha

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 20B: Low-voltage
Electric Cables. .

Part 1: General Requirements, issued as IEC P, A
Part 2: Test Methods, issued as TE C Publication\227-2

Part 3: Non-sheathed Cables for Fixed Wiring, issudd as
Part 5: Flexible Cables (Cords), issued as ITE C Pyblication 22
Part 6: Lift Cables and Cables for Flexible Conngctio

gto be & !
This part, in conjunction with Ra 2 t ‘ e standard for sheathed cables for fixed wiring.

and 227B.

The complete stand 2i g A Ndi i
supplements. In particwla 2 in thi : ditional to the types included in the previous publication,

Australi Finland Norway

Austria France Portugal

Belgium Germany South Africa (Republic of)

Brazil Israel Spain

Czechoslovakia Italy Turkey

Denmark Japan Union of Soviet Socialist Republics
Egypt Netherlands United Kingdom

Other 1E C publications quoted in this standard :
Publication Nos, 228: Conductors of Insulated Cables.

332-1: Tests on Electric Cables under Fire Conditions, Part 1: Test on a Single Vertical Insulated
Wire or Cable.

540: Test Methods for Tnsulations and Sheaths of Electric Cables and Cords (Elastomeric and Ther-
moplastic Compounds).

* Document 20B(Central Office)79—Draft revision of IEC Publication 227B—awaiting approval under the Six Months’
Rule.
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