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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEI afin qu'il refléte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

e Bulletin de la CEI

® Annuaire de la CEl
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de cl ltres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. De$
complets sur le VE! peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEL.

Pour les symboles gr
signes d'usage généralapy

consultera:

et pour les appareils électromédicaux,

~ la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.
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Validity of this publication

The technical content of IEC publications bis kept under
constant review by the |EC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

e |EC Bulletin

e |EC Yearbook
Published yearly

separate chapters each dealing
d/ Full details of the IEV will be

have either been taken from the IEV or have been
ally approved for the purpose of this publication.

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

- |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

- |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— 1EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
CONDUCTEURS ET CABLES ISOLES AU CAOUTCHOUC -
TENSION ASSIGNEE AU PLUS EGALE A 450/750 V —_

Partie 4: Cables souples

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisati
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités

domaines de l'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, e
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d'ét
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisati
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, partlmpe

étroitement avec I'Organisation Internationale de Norm i
accord entre les deux orgamsatuons

2)

3) Ces décisions constituent des re

4) Dans le but d’'encourager ['unifica
a appliquer de fagon transparente
dans leurs normes pa
nationale ou région

§) La CEl n'a fixé
responsabilité n'e

l.a Norme in;

DIS Rapports de vote
20B(BC)116 20B(BC)126
20B(BC)136 20B(BC)142
20B(BC)138 20B(BC)147
20B(BC)145 20B(BC)148

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
RUBBER INSULATED CABLES -
RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V —

Part 4: Cords and flexible cables

FOREWORD

promote international cooperation on all questions concerning standardlz
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the 1IEC pyb
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC
the subject deait with may participate in this preparatory wor

collaborates closely with the International Organization for
conditions determined by agreement between the two organizg

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical| matfers 2 hnical committees on
whlch all the National Committees having a speclal int i = : express, as nearly as

equipment declared to

International Stan;a d

documents:

DIS Reports on voting
20B(CO)116 20B(CO)126
20B(CO)136 20B(CO)142
20B(CO)138 20B(C0O)147
20B(CO)145 20B(C0O)148

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the reports
on voting indicated in the above table.
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La CEIl 245 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Conducteurs
et cables isolés au caoutchouc — Tension assignée au plus égale a 450/750 V:

Partie 1: 1994, Prescriptions générales

Partie 2: 1994, Méthodes d’essai

Partie 3: 1994, Conducteurs isolés au silicone, résistant a la chaleur
Partie 4: 1994, Cébles souples

Partie 5: 1994, Cables pour ascenseurs

Partie 6: 1994, Cables souples pour électrodes de soudage a l'arc

Partie 7: 1994, Cables isolés a I'éthylene/acétate de vinyle, résistant aux températures
élevées

Il convient de lire cette norme conjointement avec les parties 1
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IEC 245 consists of the following parts, under the general title: Rubber insulated cables —
Rated voltages up to and including 450/750 V:

Part 1: 1994, General requirements

Part 2: 1994, Test methods

Part 3: 1994, Heat resistant silicone insulated cables

Part 4: 1994, Cords and flexible cables

Part 5: 1994, Lift cables

Part 6: 1994, Arc welding electrode cables

Part 7: 1994, Heat resistant ethylene-vinylacetate rubber insulated cables.

This standard should be read in conjunction with parts 1 and 2.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60245-4 1994


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60245-4-1994
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60245-4-1994

-8 - 245-4 © CEI:1994

CONDUCTEURS ET CABLES ISOLES AU CAOUTCHOUC —
TENSION ASSIGNEE AU PLUS EGALE A 450/750 V -

Partie 4: Cables souples

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 245 précise les spécifications partjculiéres\applicables aux

données dans la
CEl 245-1 et chaque type de cable satisfasse aux pre 3 iéres le concernant
figurant dans la présente partie.

1.2 Références normatives

spositions qui, par suite de la

gt cdbles isolés au caoutchouc — Tension assignée au plus
rescriptions générales

CEl 811-1-\_1993, Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de
gainage des céables électriques — Partie 1: Méthodes d’application générale — Section 1:
Mesure des épaisseurs et des dimensions extérieures — Détermination des propriétés
mécaniques

CEl 811-1-2: 1985, Méthodes d’essais communes pour les matériaux d'isolation et
de gainage des cables électriques — Premiére partie: Méthodes d’application générale —
Section deux: Méthodes de vieillissement thermique

811-1-4: 1985, Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et de gainage
des cables électriques — Premiére partie: Méthodes d’application générale — Section
quatre: Essais a basse température
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RUBBER INSULATED CABLES -
RATED VOLTAGES UP TO AND INCLUDING 450/750 V -

Part 4: Cords and flexible cables

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 245 details the particular specifications for rubber insulated ahd braided
cords and for rubber insulated and rubber or polychloroprene or other £

elastomer sheathed cords and flexible cables of rated voltage
450/750 V.

{EC 245-1: 1994
— Part 1: Gen

IEC 811-1-1: 198 Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables — Part 1: Methods for general application — Section 1: Measurement of
thickness and overall dimensions — Tests for determining the mechanical properties

IEC 811-1-2: 1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Two: Thermal ageing
methods

IEC 811-1-4: 1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables — Part 1: Methods for general application — Section Four: Tests at low
temperature
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CEl 811-2-1: 1986, Méthodes d’essais communes pour les matériaux d’isolation et
de gainage des cébles électriques — Deuxiéme parie: Méthodes scientifiques pour les
mélanges élastoméres — Section 1: Essai de résistance a I'ozone — Essai d’allongement a
chaud — Essai de résistance & I'huile

2 Cordon souple sous tresse

2.1 Désignation
245 |EC 51.

2.2 Tension assignée

300/300 V.

2.3 Constitution
2.3.1 Ame

Nombre d’ames: 2 ou 3.

Les ames doivent satisfaire aux prescription
sauf que les valeurs de la résistamce mayin

2.3.2 Séparateur

Un séparateur en

233 Envitop
L'enveloppeNisots

2.3.4 Bourrage

Le bourrage doit étre en matiére textile.

2.3.5 Assemblage des conducteurs et du bourrage

Les conducteurs et le bourrage textile doivent étre cablés entre eux.
Un bourrage central peut étre utilisé.

Le pas des conducteurs constitutifs assemblés ne doit pas étre supérieur 3 dix fois le
diamétre du cercle passant par les centres des conducteurs constitutifs assemblés.
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IEC 811-2-1: 1986, Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables — Part 2: Methods specific to elastomeric compounds — Section 1: Ozone
resistance test — Hot set test — Mineral oil immersion test

2 Braided cord

2.1 Code designation

245 |EC 51.

2.2 Rated voitage
300/300 V.

2.3 Construction
2.3.1  Conductor

Number of conductors: 2 or 3.

The conductors shall comply with the require
ductors, except that the values of the maximup
increased by 3 %. The wires may be plai

2.3.2 Separator

A separator of suitable mg
requirements given in 5.1.3

2.3.3 Insulation
The insulation sh; £\

2.3.4 Fillers

The fillers shall be of textile material.

2.3.5 Assembly of cores and fillers

The cores and textile fillers shall be twisted together.
A centre filler may be used.

The pitch of the laid-up cores shall not exceed 10 times the diameter of the circle passing
through the centres of the laid-up cores themselves.
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2.3.6 Tresse textile externe

L’ensemble des conducteurs et du bourrage doit étre recouvert d'une tresse.

2.3.7 Diamétre extérieur

Le diamétre extérieur moyen doit étre compris dans les limites données dans le tableau 1,
colonnes 3 et 4.

2.4 Essais

La conformité aux prescriptions de 2.3 est vérifiée par examen et par les essais indiqués
dans le tableau 2.

2.5 Guide d’emploi

Température maximale de 'Ame en usage normal: 60 °C.

NOTE — D’autres directives sont a I'étude.

Tableau 1 — Dimensions des 51
N\ \/Q IN
! AAINEECIY: :
Nombre et section Epaisseuyr de iamétre extérieur moyen
nominale des ames 'envelop lante
Valeur §pécifi imite inférieure Limite supérieure
mm? m mm mm
pa
2x0,75 \( , ~NJ 58 8,0
2x1 0,8 6,2 8,4
2x1,5 6,8 9,0
3 x 6,2 8,6
3x1 0, 6,6 9,0
3x158 7.2 9,6
< N/
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2.3.6  Overall textile braid

-13-

The assembly of cores and fillers shall be covered by a textile braid.

2.3.7 Overall diameter

The mean overall diameter shall be within the limits given in table 1, columns 3 and 4.

2.4 Tests

Compliance with the requirements of 2.3 shall be checked by inspection and by the tests

given in table 2.

2.5 QGuide to use

Maximum conductor temperature in normal use: 60 °C.

NOTE — Other guidelines are under consideration.

Table 1 — Dimensions of typg 245 |

N\ \/Q A
1 2 3 Q 4
Number and nominal Thickness of \ Mean gverall diameter
cross-sectional area insulation
of conductors Specified valu owerlimit Upper limit
mm? mm \ mm
2x0,75 ~ 58 8,0
2x1 6,2 84
2x15 6,8 9,0
3x0,75 6,2 8,6
3x1 6,6 9,0
3x15 7.2 9,6
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