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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PREMIER COMPLEMENT A LA PUBLICATION 249-1 (1968)

MATERIAUX DE BASE A RECOUVREMENT METALLIQUE POUR CIRCUITS IMPRIMES
Premiére partie: Méthodes d’essai

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telleg’par Tes Comités nationaux.

possédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent ces régles, prennent ca
les recommandations de la CEI dans la mesure ol les conditions nationales }e

PiT: Circuits imprimés.

Elle constitue le premier complément a la Publi 2 5 I: Matériaux de base a recouvrement métallique,
Premiére partie: Méthodes d’essai.

en juin 1968.

Les pays suivants se sont p 8s gxplici r de 12 publication de ce paragraphe:

Japon

Norvege

Pays-Bas

Pologne

Suede

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Yougoslavie

Mois en mai 1968

Les pays suivants s€s6nt prononcés explicitement en faveur de la publication de ce paragraphe:

Afrique du Sud Ttalie
Australie Japon
Autriche Norvége
Belgique Pologne
Canada Suede
Corée (République Démocratique Suisse
Populaire de) Tchécoslovaquie
Danemark Turquie
Finlande Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Israél
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