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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il reflete
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, & 1’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus aupreés des Comités nationaux de Ia CEI et en
consultant les documents ci-dessous:
® Bulletin de 1a CEI

Publié trimestriellement

® Rapport d’activité de Ia CEI
Publié annuellement

® Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant 3 la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I’in
ral étant publié séparément. Des détails complets
peuvent étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéran

Le recueil complet des_sym
la CEI fait Pobjet de @ i
Les symboles littéraux et 4
font 1’objet de la Publicati

établies par le méme
Comité d’Etude

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® I1EC Bulletin
Published quarterly

® Report on IEC Activities
Published yearly

® Catalogue of IEC Public4
Published yearly

érm of separate chapters each dealing
, the General Index being published as a

phical and letter symbols
Only special graphical and letter symbols are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in IEC Publication 27.

Other IE C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TROISIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 249-1 (1968)
Matériaux de base a recouvrement métalliqne pour circuits imprimés

Premiére partie: Méthodes d’essai

PREAMBULE
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

THIRD SUPPLEMENT TO PUBLICATION 249-1 (1968)
Metal-clad base materials for printed circuits
Part 1: Test methods

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technicg
National Committees having a special interest therein are represented, express, as near
consensus of opinion on the subjects dealt with.

Committées oh whick all the

in the latter.

First drafts were discussed
final draft, document 52(Cent
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TROISIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 249-1 (1968)
Matériaux de base a recouvrement métallique pour circuits imprimés

Premiére partie: Méthodes d’essai

Page 22
Corriger le titre du paragraphe 2.7:

2.7 Constante diélectrique relative en volume et facteur de dissipation dif Jue en volume aprés
Pessai continu de chaleur humide

Page 24
Ajouter un nouveau paragraphe 2.10 comme suit:

2.10 Constante diélectrique relative en volume et facteur<de dis: ndiélectrique en volume (pour
les stratifiés minces)

Diamétre

12,74-0,1 mm (0,5 4-0,004 in)
19,04-0,1 mm (0,754-0,004 in)

25,44-0,1 mm (1,0 +-0,004 in)

des grands échantillons, des disques de dimensions demandées seront poingonnés a ’aide d’un
outil adapté; on prendra soin qu’aucune peinture d’argent ne déborde sur la surface cylindrique
de ’éprouvette finale.

L’essai doit étre effectué sur des éprouvettes, dans les conditions de réception, & une fréquence
de 1 MHz, en utilisant un appareil de mesure approprié, suivant la procédure de la Publication 250
de la CEI: Méthodes recommandées pour la détermination de la permittivité et du facteur de
dissipation des isolants électriques aux fréquences industrielles, audibles et radioélectriques (ondes
métriques comprises). La méthode de résonance (Q-métre) est considérée comme la préférée.
L’éprouvette doit étre directement montée sur la sortie marquée « haute » et le conducteur sur
la sortie marquée « basse » ou « terre » doit €tre aussi court que possible. Afin de réduire la
résistance de contact sur la sortie de terre, le contact avec I’éprouvette doit &tre fait a travers un
disque en argent, par exemple une piéce de monnaie & haute teneur, de dimension appropriée.
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