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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent
é&tre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

® Bulletin de la CEI

® Rapport d’activité de 1a CEX
Publié annuellement

@®  Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication
Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant & la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L.), qui est établie sous
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I’

peuvent &tre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littérau

Seuls les symboles graphiqued\ et Iittéraux Epégiaux\so
inclus dans la présente publicatipn.

Le recueil complet b
la CEI fait I'objet de la Publicati

Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est.attjrCe sur la page 3 de la couverture,
qui énumere les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

@ IEC Bulletin

® Report on IEC Activities
Published yearly

® Catalogue of IEC Publica
Published yearly

Blectrotechnical Vocabulary (I.E.V.),
he form of separate chapters each dealing

aphical and letter symbols
Only special graphical and letter symbols are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in IEC Publication 27.

Other IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CINQUIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 249-2 (1970)

MATERIAUX DE BASE A RECOUVREMENT METALLIQUE POUR CIRCUITS IMPRIMES
Deuxiéme partie: Spécifications

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés parNdes Comités d’Etudes ou
sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans la/plud grande meésure possible un accord
international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme teles par s ijtésatjgnaux.

3) Dans le but d’encourager lunification internationale, la CEI exprime le veeu que tou { gtionaux adoptent dans
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mey itiong natidwales le permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale cqrrespoadanteNdoi le mesure du possible, étre

4) i & icati apprebation gt sa responsabilité n’est pas engagée

Elle forme le cinquidme complé \ Z1: Matériaux de base a recouvrement métallique pour
circuits imprimés, Deuxiéme partieg

Italie

Japon

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Suede

Suisse

Turquie

Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

Le Royaume-Uni a émis un vote défavorable & cette publication car les valeurs indiquées dans cette spécification différent de celles
de la pratique britannique pour un tel matériaun, surtout en ce qui concerne les valeurs spécifiées pour les propriétés électriques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIFTH SUPPLEMENT TO PUBLICATION 249-2 (1970)

METAL-CLAD BASE MATERTALS FOR PRINTED CIRCUITS
i Part 2: Specifications

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Com
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an ix
on the subjects dealt with.

ittees on which all the National

2
3

4)

A draft was discussed at the medt
Office)106, was submitted to the Nat

Japan
Netherlands
Poland
Portugal
Sweden
Switzerland
Turkey
Union of Soviet
Socialist Republics
United States of America

The United Kingdom voted against publication because the values given in this specification are at variance with those used
in British practice for such a material, particularly with regard to those specified for electrical properties.
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CINQUIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 249-2 (1970)

MATERIAUX DE BASE A RECOUVREMENT METALLIQUE POUR CIRCUITS IMPRIMES
Deuxiéme partie: Spécifications

SPECIFICATION No 6: FEUILLE DE PAPIER CELLULOSE PHENOLIQUE
RECOUVERTE DE CUIVRE, RESISTANT A LA FLAMME

Page 52
Ajouter le texte suivant:

1. Objet

Cette spécification donne les exigences concernant les propriétés des
recouvertes de cuivre, résistant a la flamme.

Julose phénolique

Note. — Pour désigner ce matériau, on peut utiliser la référence: 249-2-6-1IECAR

2. Matériaux et construction

La feuille est composée d’une base isolante sur laqg

faces.
cﬁ i

2.1 Base isolante

Laminé a base de papier cellulose collé(ave

2.2 Feuille de métal

- ﬁ\/\ x
Masse par@e sZr\face & \\\/ Epaisseur i
Nomimi/\\ lﬁvt\ W Nominal Ecart

g/m2 0}‘&\2 \%\ um
30@ 2\ >b/ 35 0,0014 —5 10 —0,0002  +0,0004

in pm in

61 2 +15 70 0,0028 —8 418 —0,0003  --0,0007

N

La méthode de détermination de la conformité aux exigences ci-dessus doit étre spécifiée.

A titre d’informationf pureté minimale: 99,5%;
conductivité minimale: 95% de la valeur équivalente a une résistivité de
1,7241 X 1076 Qem a 20 °C.

2.3 Marquage
De préférence, chaque feuille doit comprendre une marque d’identification du fabricant, qui doit étre:

a) en rouge, pour indiquer que le grade résiste a la flamme;

b) répétée 4 intervalles tels qu’ancun point de la planche ne soit & plus de 75 mm (3 in) environ de la marque la
plus proche;

¢) imprimée de telle sorte qu’elle indique le sens de défilement du matériau sous la machine.
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