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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CET est
constamment revu par la Commission afin d’assurer qu'’il
refiéte bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a
I'établissement des éditions révisées et aux mises a jour
peuvent étre obtenus auprés des Comités nationaux de
la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

®  Bulletin de la CEI
Publié trimestriellement

® Rapport d’activité de la CEI
Publié¢ annuellement

@  Catalogue des publications de la CEI
Publié annueliement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant
a la présente publication.

demande.
Symboles graphi

Seuls les symbo
inclus dans la présenfe
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that the
contents reflect current technology.

Information on the work of revision, the issue of
revised editions and amendment sheets may be obtained
from 1EC National Committees and from the following
IEC sources:

@® IEC Bulletin
Published quarterly

® Report on IEC Act
Published yearly

sach dealing with a specific field, the General Index being
Blished as a separate booklet. Full details of the I.E.V.
be supplied on request.

Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included
in this publication.

The complete series of graphical symbols approved by
the IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC
are contained in IEC Publication 27.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D’ESSAI DES FILS DE BOBINAGES

Deuxiéme partie : Fils toronnés en cuivre émaillés a revétement textile

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions technigug
ol1 sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 4 ces questions, expri
un accord international sur les sujets examinés.

préparésipar dés Comités d’Etudes

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agh

3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, la CEI expri

oz

La présente recommandation a été ¢tabli
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