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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qufil refléte I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

¢ Bulletin de la CEI

¢ Annuaire de la CEI
Publié annuellement

e Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour réguliérement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
nationa/ (VEI) qui se presente sous forme de o pltres

complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEL.

Pour les symboles

signes d'usage général” gy
consultera:

et pour les appareils électromédicaux,

- la GCEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CE1 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumeérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.
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Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the foliowing IEC
sources:

¢ |EC Bulletin
e |EC Yearboo

separate chapters each dealing
. Full details of the IEV will be
. See also the IEC Multilingual

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417 Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, |IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical commitiee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATION DES HUILES MINERALES ISOLANTES NEUVES
POUR TRANSFORMATEURS ET APPAREILLAGE DE CONNEXION

PREAMBULE

3) Dans le but d’encourager 'unification internationale, la CEI exprime EH.guet( e i ationaux adoptent dans leurs
régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dangla me ) iti nationales le permettent. Toute

en termes clairs dans cette derniére.

Elle constitue la d
cation 296 de 1a7CE
CElIestannu
ces aux essais IS

Les Comités natigriaux des pays ci-aprés se sont prononcés explicitement en faveur de la publication du
document 10A(Bureau Central)43:

Australie Hongrie
Belgique Irlande
Chine Israél
Corée (République Démocratique Italie

Populaire de) ‘ Norveége
Danemark Pays-Bas
Egypte Pologne
Espagne Suéde
Finlande Tchécoslovaquie
France Turquie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATION FOR UNUSED MINERAL INSULATING OILS
FOR TRANSFORMERS AND SWITCHGEAR

FOREWORD

n'which all the National
al consensus/Gf opinion

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Gommjttees o
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an\{ntergatie
on the subjects dealt with.

S¢nse.

3) In order to promote international unification, the 1EC expresses the wish that al tenal Comitteds should adopt the text of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national/conditions Wil ait. Anyhdivergence between the IEC

Tt supersedes IEC Publication 296 (First edition,
1969) and its A Plication 296A is now withdrawn as all references to
ASTM test metho ave heen rex by reference to ISO tests.

eting held in Tokyo in 1979. As a result of this meeting, a draft,
Document 1¢ entra g as submitted to the National Committees for approval under the Six

The National Comnfnittees of the following countries voted explicitly in favour of publication of
Document 10A(Central Office)43: |

Australia Israel

Belgium Italy

China Korea (Democatic People’s
Czechoslovakia Republic of)

Denmark Netherlands

Egypt Norway

Finland Poland

France Spain

Hungary Sweden

Ireland Turkey
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Les Comités nationaux des pays ci-aprés se sont prononcés en faveur de la publication du document
10A(Bureau Central)47:

- Paragraphes |, , 24 25 43 4.3 72 | 731 | 7.3 | Tableau | Tableau
Pays Note I 1T
Argentine + + + + + + + + + +
Australie + + + + + + + + + +
Autriche + + + + + +
Belgique + + + + + + + + + +
Canada + + + + + + + + + +
Espagne + . + + + + + + + + +
Finlande + + + + + + + + + +
France + + + + + + + + + +
Irlande + + + + + + + + +
Italie + + + + + + + /X + +
Norvége + + + + + + + + + +
Pays-Bas + + + + + + -+ + +
Pologne + + + +
Suéde + + + + + + + +
Suisse + + + 3 + 4+ +
Tchécoslovaquie + + + + + + +
Yougoslavie + + + + + % + N + + +

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n°s 74:
156
247:

474:
475:
666:
733:

Autres publications citées |

Recommand @
Norme ISO

Norme ISO iles de pep

Norme ISO . Rroduits_pétroliers — Liquides opaques et transparents — Détermination de la viscosité ciné-
matigue et calcul de la viscosité dynamique.

Norme ISO - \Pétrbles bruts et produits pétroliers liquides — Détermination en laboratoire de la masse volu-
mique ou de la densité relative — Méthode a I'aréométre.

Norme I . Filtres frittés de laboratoire — Echelle de porosité — Classification et désignation.

Norme §62: Produits pétroliers — Huiles isolantes électriques — Détection du soufre corrosif.

Norme ISO 6295: Produits pétroliers — Détermination de la tension interfaciale huile-ean par la méthode & I’an-
neau.
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