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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et
la publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs & des questions & I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des

dessous:

o «Site web» de la CEI*

» Catalogue des publications de la CEI

(Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEIl
Disponible a la fois a

Terminologie, s
et littéraux

27:. Symboles littéraux a
, la CEIl 60417: Symboles
graphiques utilisab/es le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CE! 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

p ubllshed yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulietin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
{EC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |\EC 60417: Graphical
symbols for use on equjpment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60317-36 1992


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60317-36-1992
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60317-36-1992

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 317-36
STANDARD Premire eoor

1992-06

Spécifications pou
de fils de bobinage

able polyesterimide enamelled
d copper wire, class 180,
ith a bonding layer

© CE!1992 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, " in any form or by any means, electronic or mechanical,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  including photocopying and microfilm, without penmission
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve Suisse

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX J
International Electrotechnical Commission PRICE CODE

MexayHapoatas 3nektporexHuueckas Komuccun
_————————————— @ Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60317-36 1992


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60317-36-1992
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60317-36-1992

-2- 317-36 © CEl

SOMMAIRE
Pages
AVANT-PROPOS ....cooeeieeesssseerese s ssessesasessstsssas sesescsese seasessesessasasssesresesencstossssasscsssistsssnsosessassons 4
INTRODUCTION .....oieeeeecrccerenencceeees e eetetrereereteaeteesessasesstasenrenesasesssneneeesroseas 6
Articles
1 Domaine d'appliCation .........cociioiiiiiiiei et s 8
2  RéfErences NOTMALIVES ......cvcrerirecncreeercnieesenccieeeaesesenenessesens 8
N 3 Définitions et notes générales concernant les méthodes d’essaig$ 10
4 DIMENSIONS ....evveeereeiereteeeeesiereeessseesesassesnesssesessesssassesesesnessensosssoseseNgrseeNe s igeescss s e sdgrerrspdasanses 10
5 Résistance électrique ......covverecnccccencnnne 10
B AlONGEMENL......cceeeeerere e sereece e seeaenesesenesssssesessefasseinggeiere-Nogg o e eercssorssssonessressarassnasasass 10
7 Effet de re€SSOM ... it gr e e N ce N oo g g oraesarsnsnernsransasannsans 10
8 Souplesse et adhérence 10
9 ChoC thermiqUe .......cccueeeevermemeesnrcerininnnens N feren 10
10 ThermoplastiCité ..........occeeeveee Keoeree oo 10
11 Résistance a I'abrasion 10
12 12
13 12
14 12
15 12
16 12
17 14
18 14
19 16
20 16
21 16
22 16
30 16
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60317-36 1992


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60317-36-1992
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60317-36-1992

317-36 © IEC -3 -

CONTENTS
Page
FOREWORD ......ccoviivviiiitietesteeiaeeeteeseesseesesaneassessaasas e e seeseeaneeamsanseenneesmeeanesenteseaestesnsesotasssssnsess 5
INTRODUCTION ....oeeeeeereeeerererenenn eeeeaetetete sttt e asa et eenen e e easeaenenasaaatantsstes 7
Clause
L B STt o T OSSO eSS OSSOSO 9
2 Normative references ............ 9
3 Definitions and general notes on methods of test 11
4 DIMENSIONS ..ccrrrrcecrreienensressensnsssessasssceanss 11
5 Electrical resistance ........ccccecverenvcecrvenene 11
6 Elongation.......eeeeeenneen. 11
7 SPringiness .....coceeeeereeeereeenees 11
8 Flexibility and adherence........ccoccceeeeeeneeee . 11
9 Heat shoCK.....coreecoiccieeccecnicccnns £\ \ j ] I . 11
10 Cut-through .......cceveeveceeseConeeeDgeeeeonne : 11
11 Resistance to abrasion 11
12 Resistance to solvents 13
13 13
14 13
15 13
16 13
17 15
18 15
19 17
20 17
21 17
22 17
30 17
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60317-36 1992


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60317-36-1992
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60317-36-1992

-4 - 317-36 © CEl

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS
DE BOBINAGE

Partie 36: Fil de section circulaire en cuivre émaillé
avec polyesterimide brasable, classe 180,
avec une couche adhérente

AVANT-PROPO

1) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui gbncerneNes 4 techniques, préparés par des
Comités d'Etudes ol sont représentés tous les Comit, : i ot 4 ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord inte

2) Ces décisions constituent des recg
Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager !'unificatienn internatiohale, Ya CEl exprime le voeu que tous les Comités

nationaux adoptent dans leurs régles natignales la texte de\la recommandation de la CEl, dans la mesure
ou les conditions natiopales le perme tent. ive ¢é entre la recommandation de la CEl et la régle
e )

nationale correspondante i s fa m sible, étre indiquée en termes clairs dans cette
derniére.
La prése @ ' nationale CEl 317 a été établie par le Comité
d’Etudes n° 55d¢

Le texte de &

DIS Rapport de vote

55(BC)418 56(BC)435

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette partie.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRES

Part 36: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire,
class 180, with a bonding layer

FOREWORD

2) They have the form of recomme
Committees in that sense.

DIs Report on Voting

55(C0)418 55(C0)435

Full information on the voting for the approval of this part can be found in the Voting
Report indicated in the above table.
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