COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée & I'Organisation Internationale de Normalisation ~ 180)
RECOMMANDATION DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHN!ICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — 180}
IEC RECOMMENDATICN

Publication 371-3-1
Premigre édition — First edition

1973

Troisiéme partie: Spécifications pour\matéria sufi
Feuille 1: Matériaux rigides ica | R ej-de collecteurs

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
1, rue de Varembé
Geneve, Suisse

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60371-3-11973


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60371-3-1-1973
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60371-3-1-1973

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refiete
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a 1’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises a4 jour peuvent
&tre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

@ Bulletin de 1a CEI
Publié trimestriellement

® Rapport d’activité de 12 CEI
Publié annuellement

© Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'jrdex
ral étant publié séparément. Des détails complets
peuvent étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littérau

Les symboles littéraux ¢
font I’objet de la Publicd
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Revision of this publication

The technical content of TEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following TEC sources:

® IEC Bulletin
Published quarterly

@ Report on IEC Activities
Published yearly

® Catalogue of IEC Publica
Published yearly

Only special graphical and letter symbols are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
I1EC is given in IEC Publication 117,

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in IEC Publication 27.
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